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En esta tesis se han abordado algunos problemas de simulacio´n nume´rica del com-
portamiento de materiales cuyos micromecanismos de fractura esta´n regidos por la nu-
cleacio´n, crecimiento y coalescencia de microvac´ıos. Este tipo de feno´menos aparecen en
muchas aplicaciones de ingenier´ıa como son los procesos de fabricacio´n por conforma-
do y corte, el ana´lisis del comportamiento frente a choque de estructuras de veh´ıculos
ligeros (automo´viles, helico´pteros), la prediccio´n de la propagacio´n de fisuras en paneles
de pequen˜o espesor, t´ıpicos en la industria aerona´utica, el disen˜o de protecciones contra
impacto bal´ıstico, entre otros.
En particular, se ha propuesto un algoritmo consistente para integrar las ecuaciones
constitutivas de materiales de Gurson aplicable a problemas termoviscopla´sticos, teniendo
en cuenta la influencia de la velocidad de deformacio´n y la temperatura en el compor-
tamiento.
Tambie´n se ha formulado una variante del modelo de Gurson considerando que al-
gunos para´metros del mismo no son constantes, sino dependientes de la triaxialidad del
campo tensional. Se ha desarrollado el correspondiente algoritmo de integracio´n de las
ecuaciones de este modelo modificado y, en este caso, se ha aplicado a problemas esta´ticos.
Finalmente, se ha aplicado el modelo de Gurson para analizar la influencia de la
porosidad inicial en las inestabilidades por cavitacio´n en metales du´ctiles.
Los algoritmos desarrollados se han implementado en co´digos comerciales de ele-





In this thesis, some problems about numerical simulation of the mechanical behaviour
of materials whose fracture mechanisms are related to the nucleation, growth and coa-
lescence of voids have been analized. This kind of analysis must be performed in many
engineering applications like metal forming and cutting, light vehicles structures (auto-
mobiles, helicopters) under crashing, crack growth in thin panels, typical in the aircraft
industry, high-speed impact on metallic armours and others.
In particular, a consistent integration algorithm of Gurson’s constitutive equations
considering strain rate and thermal effects has been developed.
Also, a modified GTN model that considers that some parameters of the model are
no constant but dependent of stress state has been formulated.
Finally, the influence of the porosity on cavitation instabilities in metallic mate-
rials has been analyzed. In previous work, this kind of instabilities has been predicted
considering only one void contained in an unbounded solid.
The developed algorithms have been implemented in a Finite Element commercial
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En muchas aplicaciones de ingenier´ıa se requiere el estudio de problemas de fractura
du´ctil, tanto en condiciones esta´ticas como dina´micas. Es bien sabido que la rotura du´ctil
de materiales meta´licos no se puede caracterizar con propiedades dependientes u´nicamente
del material, sino que e´stas pueden depender tambie´n de la geometr´ıa a trave´s del campo
tensional. As´ı, por ejemplo, se sabe que la deformacio´n de fractura de probetas entalladas
de aceros du´ctiles es dependiente de la triaxialidad del campo tensional presente en el
cuello de la entalla. Una de las v´ıas alternativas para abordar el problema consiste en
analizar los micromecanismos de fractura que operan en cada caso y cuantificar su efecto
en el proceso de deformacio´n y rotura a trave´s de ecuaciones constitutivas adecuadas. Con
ello se intenta determinar co´mo se degrada (dan˜a) el material en funcio´n del estado local
de tensiones y deformaciones.
Por otra parte, cada vez son ma´s los procesos de ingenier´ıa avanzada cuyo estudio
requiere el conocimiento y modelizacio´n de los procesos de deformacio´n y rotura de ma-
teriales du´ctiles en condiciones dina´micas. Ejemplos de estos problemas son los procesos
de fabricacio´n por conformado y corte [1],[2],[3], el ana´lisis del comportamiento frente a
choque de estructuras de veh´ıculos ligeros [4], (automo´viles, helico´pteros), la prediccio´n
de la propagacio´n de fisuras en paneles de pequen˜o espesor [5] t´ıpicos en la industria
aerona´utica, el disen˜o de protecciones contra impacto bal´ıstico, etc ...
Una de las l´ıneas de investigacio´n del grupo en el que se ha realizado esta tesis
doctoral esta´ relacionada con el ana´lisis del comportamiento de elementos estructurales
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2para absorcio´n de energ´ıa. Este tipo de elementos forman parte de estructuras ligeras de
automo´viles, por ejemplo. Cuando se analiza el comportamiento estructural de elementos
sometidos a cargas impulsivas como las que se producen en una colisio´n, hay que tener
en cuenta una serie de feno´menos como son:
• La aparicio´n de grandes deformaciones, desplazamientos y rotaciones en los elemen-
tos de los so´lidos involucrados en el feno´meno.
• Elevadas deformaciones pla´sticas (irreversibles).
• La presencia de efectos inerciales.
• La sensibilidad de las propiedades del material a la velocidad de deformacio´n.
• El deterioro progresivo del material, durante su deformacio´n y antes de su rotura.
• Aumento local de temperatura por disipacio´n de energ´ıa debida a la plastificacio´n
del material (por la rapidez con la que se produce el feno´meno, se puede considerar
que esa transformacio´n se produce en condiciones adiaba´ticas), que a su vez puede
modificar localmente las propiedades meca´nicas del material.
Para el disen˜o de este tipo de estructuras de absorcio´n de energ´ıa es necesario basarse
en ana´lisis nume´ricos precisos que permitan predecir el comportamiento de los elementos
estructurales sin necesidad de recurrir a campan˜as experimentales muy extensas, ya que
e´stas son muy costosas.
Por tanto, para responder a estas cuestiones dentro del contexto de la Meca´nica de
Medios Continuos, es necesario disponer de ecuaciones constitutivas capaces de recoger
adecuadamente el comportamiento del material, as´ı como de algoritmos eficientes de in-
tegracio´n de dichas ecuaciones constitutivas.
En la actualidad, dos son las tendencias ma´s extendidas en cuanto a la utilizacio´n de
modelos de deformacio´n y rotura de materiales du´ctiles: la que se basa en planteamientos
micromeca´nicos (modelo de material de Gurson-Tvergaard-Neddleman, modelo GTN) y
la que se apoya en conceptos de Meca´nica de Dan˜o, siendo el modelo de Rousselier uno
de los ma´s utilizados de los de este tipo.
Ambos modelos esta´n suficientemente desarrollados para problemas isotermos y
esta´ticos, y existen algunas extensiones de estos modelos a condiciones dina´micas, aunque,
3en nuestro conocimiento, dichas extensiones plantean integraciones ”no consistentes” de
las correspondientes ecuaciones constitutivas, lo cual contribuye a aumentar el coste com-
putacional, de por s´ı muy elevado en este tipo de problemas.
Por otra parte, se reconoce que algunos de los para´metros del modelo GTN no
pueden ser considerados constantes universales, sino que var´ıan con el campo tensional.
Sin embargo, no se han abordado estudios sobre las consecuencias que pueda tener este
hecho en la utilizacio´n del modelo.
Otros problemas relacionados con los procesos de nucleacio´n, crecimiento y coales-
cencia de microvac´ıos) son los feno´menos de cavitacio´n en so´lidos. Este problema consiste,
en esencia, en la aparicio´n de una inestabilidad en medios donde existen microvac´ıos, in-
estabilidad que puede conducir a la rotura del componente. Estos problemas se han venido
estudiando desde hace de´cadas, pero, sin embargo, existe un campo abierto en lo referido
a la influencia de la presencia de microvac´ıos de pequen˜o taman˜o (situacio´n comu´n en
metales) en la aparicio´n de la inestabilidad.
Por lo tanto, tratando de contribuir en esta direccio´n, esta tesis se plantea alrededor
de la modelizacio´n nume´rica, desde la perspectiva de la Meca´nica de medios continuos,
de feno´menos que involucran la nucleacio´n, crecimiento y coalescencia de microvac´ıos, y
se ha desarrollado para conseguir los objetivos que se plantean en el siguiente apartado.
1.2. Objetivos
Dentro de los problemas de simulacio´n nume´rica en el contexto de la Meca´nica de
medios continuos de feno´menos relacionados con los procesos de nucleacio´n, crecimiento
y coalescencia de microvac´ıos, y ma´s en concreto, desde su formulacio´n con modelos mi-
cromeca´nicos como el de Gurson con sus posteriores extensiones, los objetivos generales
que se han planteado en esta tesis doctoral son los siguientes:
• Formulacio´n e implementacio´n nume´rica en un co´digo comercial de elementos finitos
de un me´todo de integracio´n consistente de las ecuaciones del modelo GTN aplica-
ble a problemas dina´micos y considerando el efecto de la temperatura (problemas
termoviscopla´sticos).
• Formulacio´n e implementacio´n nume´rica en un co´digo comercial de elementos fini-
4tos de un me´todo de integracio´n consistente de las ecuaciones del modelo GTN
considerando que los para´metros que aparecen en dicho modelo no son constantes,
sino que dependen del campo tensional.
• Ana´lisis de la influencia de la porosidad en las inestabilidades de cavitacio´n en
metales du´ctiles, mediante la utilizacio´n del modelo GTN.
1.3. Contenido de la tesis
Esta introduccio´n constituye el primer cap´ıtulo de los seis de los que consta la tesis.
En el segundo se presentan algunos conceptos ba´sicos relacionados con los feno´menos
y micromecanismos responsables de la fractura du´ctil, haciendo hincapie´ en su consi-
deracio´n desde la perspectiva de la Meca´nica de los medios continuos.
El tercer cap´ıtulo esta´ dedicado a los estudios llevados a cabo para el desarrollo de
un algoritmo de integracio´n consistente de las ecuaciones del modelo de Gurson aplicable
a problemas termoviscopla´sticos. Se dan los detalles del algoritmo de integracio´n y de
su implementacio´n en el co´digo comercial de elementos finitos ABAQUS. Tambie´n se
construye el operador tangente consistente con el algoritmo propuesto.
Se continu´a en el cap´ıtulo 4 con la presentacio´n de un modelo GTN con algunos
para´metros dependientes del campo tensional. En este caso se aplica u´nicamente para
condiciones esta´ticas
El quinto cap´ıtulo esta´ dedicado a la aplicacio´n del modelo de Gurson en los ana´lisis
de problemas de cavitacio´n en metales du´ctiles. Esta parte del trabajo se ha llevado a cabo
en la Universidad Te´cnica de dinamarca (DTU) bajo la supervisio´n directa del profesor
Viggo Tverggard.
Las conclusiones de la tesis y los posibles trabajos futuros que se pueden abordar
como consecuencia de e´sta se exponen en el sexto y u´ltimo cap´ıtulo.
Finalmente se recoge la bibliograf´ıa utilizada para la realizacio´n de la tesis, as´ı como
distintos anexos en los que se muestran detalles espec´ıficos del trabajo realizado.
51.4. Aportaciones originales de la tesis
Las aportaciones de la tesis doctoral se recogen en los siguientes puntos:
• Se ha propuesto un algoritmo de integracio´n consistente de las ecuaciones constitu-
tivas de materiales de Gurson en las que se considera la influencia de la velocidad
de deformacio´n y la temperatura. En particular se ha desarrollado para el caso de
condiciones adiaba´ticas, condiciones que se cumplen en problemas de impacto de
elementos estructurales.
• Relacionado con lo anterior, se ha desarrollado el operador tangente consistente
con el algoritmo de integracio´n. Este operador consistente es muy importante para
reducir el coste computacional asociado a la resolucio´n de este tipo de problemas
cuando el algoritmo de integracio´n se implementa en co´digos impl´ıcitos de elementos
finitos.
• Se ha formulado e implementado nume´ricamente una variacio´n al modelo GTN en
el que se considera que algunos para´metros del modelo no son constantes, sino que
dependen del estado tensional.
• Se ha propuesto un me´todo para implementar condiciones de contorno que impli-
can variacio´n de la triaxialidad durante el proceso de carga (estados de carga no
proporcionales) en ana´lisis asociados a celdas unitarias.
• Se ha analizado la influencia de la porosidad en las inestabilidades de cavitacio´n
en materiales meta´licos. Los trabajos sobre cavitacio´n en so´lidos analizan la apari-
cio´n de inestabilidades, considerando el comportamiento de un u´nico microvac´ıo
contenido en un medio infinito.
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Cap´ıtulo 2
MODELOS DE ROTURA DU´CTIL
2.1. Introduccio´n
En este cap´ıtulo se presentan algunos conceptos ba´sicos relacionados con los feno´menos
y micromecanismos responsables de la fractura du´ctil, sobre todo su consideracio´n desde
la perspectiva de la Meca´nica de los medios continuos. Se aborda el problema de una
manera general sin presuponer la presencia de una fisura macrosco´pica en el el so´lido.
El estudio se centra especialmente en el modelo de Gurson y sus extensiones y se po-
nen de manifiesto algunos problemas no resueltos con la utilizacio´n de este modelo. Esta
introduccio´n sirve de base para justificar los objetivos expresados en el cap´ıtulo anterior.
2.2. Mecanismos de fractura du´ctil
Desde un punto de vista macrosco´pico, la fractura du´ctil se caracteriza porque va
precedida de una apreciable deformacio´n pla´stica y se requiere mayor energ´ıa de defor-
macio´n para provocarla que en el caso de la fractura fra´gil. En un material du´ctil es un
feno´meno caracter´ıstico la aparicio´n de un cuello de estriccio´n en una probeta sometida
a un esfuerzo de traccio´n segu´n su eje longitudinal, desarrolla´ndose una importante de-
formacio´n pla´stica antes de la rotura. Desde el punto de vista microsco´pico, la fractura
du´ctil es consecuencia de la nucleacio´n, crecimiento y coalescencia de microvac´ıos.
En las figuras 2.1 y 2.2 se pueden observar los procesos de nucleacio´n y crecimiento
progresivo de microvac´ıos hasta su coalescencia dando lugar a superficies libres (fisuras).
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8Figura 2.1: Nucleacio´n de microvac´ıos por decohesio´n o por rotura de una part´ıcula [6]
Figura 2.2: Proceso de crecimiento y coalescencia de microvac´ıos [6]
Para poder analizar cuantitativamente las feno´menos de fractura du´ctil, es necesario
conocer sus mecanismos responsables. En el trabajo de Van Stone et al. [7] se puede
encontrar una excelente revisio´n de los mecanismos ba´sicos asociados a la fractura du´ctil.
Tipper [8] y Puttick [9] fueron los primeros en estudiar en probetas de traccio´n,
usando te´cnicas metalogra´ficas y microscop´ıa o´ptica, la aparicio´n de cavidades internas
nucleadas en segundas fases, part´ıculas o inclusiones no meta´licas.
Rogers [10] estudio´ la rotura de probetas de traccio´n de cobre y apunto´ que el proceso
de fractura en este material ocurre por la formacio´n de huecos que crecen a medida que
aumenta la deformacio´n pla´stica y que terminan coalesciendo para formar una superficie
libre (grieta en la zona de seccio´n mı´nima de la probeta). La rotura de la probeta se
9produce con la cla´sica apariencia copa-cono. La parte plana de la fractura corresponde
a la grieta interna, en tanto que la parte correspondiente al cono esta´ motivada por las
tensiones de cortadura. Este modo de fractura esta´ fuertemente influido por el estado
tensional presente y por la deformacio´n pla´stica desarrollada, como puso de manifiesto
Bridgman [11] en su cla´sico ana´lisis de la estriccio´n de la probeta sometida a traccio´n.
As´ı pues, como ya se ha indicado, la fractura du´ctil es el resultado de tres procesos
distintos:
• Nucleacio´n de huecos durante la deformacio´n pla´stica
• Crecimiento de estos huecos
• Coalescencia de los mismos para producir superficies libres y la rotura final
Hay que sen˜alar que estos procesos pueden ocurrir simulta´neamente en el material,
es decir que mientras ciertos huecos crecen y terminan coalesciendo, se esta´n nucleando
nuevos huecos que van ”alimentando” el proceso de rotura.
2.3. Nucleacio´n de microvac´ıos
La nucleacio´n de microvac´ıos se produce en sistemas que contienen segundas fases,
bien por separacio´n de la interfase matriz-part´ıcula bien por rotura de esta u´ltima, que, en
general, es menos deformable que la matriz (figura 2.1). Cuando la nucleacio´n se produce
por la presencia de una sola fase dispersa, la superficie de fractura presenta un aspecto
con cu´pulas de un taman˜o uniforme, mientras que cuando los huecos se nuclean alrededor
de part´ıculas de distintos taman˜os, aparecen tambie´n distintos taman˜os de cu´pulas en la
superficie de fractura. En general, las part´ıculas de mayor taman˜o inician la nucleacio´n
con bajos niveles de tensio´n y deformacio´n, y a medida que e´sta va aumentando, otras
part´ıculas de menor taman˜o contribuyen al proceso de fractura.
Los modelos de nucleacio´n de microvacio´s se pueden dividir en dos grupos. En el
primero de ellos, aplicables al caso de part´ıculas nucleadoras cuyo taman˜o es menor de 2
µm, hay que usar modelos de dislocaciones para calcular la concentracio´n de tensiones en
la intercara matriz-part´ıcula. El modelo de dislocaciones de Goods y Brown [12] predice
que, para part´ıculas de forma aproximadamente esfe´rica, la nucleacio´n tiene lugar cuando
la deformacio´n principal ma´xima, ε1, alcanza un valor cr´ıtico ε1n dado por:
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ε1n = Kr(σc − σm)2 (2.1)
K es una constante del material relacionada con la fraccio´n volume´trica de part´ıculas
presentes, r es el radio de la part´ıcula, σc es la tensio´n de cohesio´n matriz-part´ıcula y σm
es la tensio´n hidrosta´tica.
El segundo grupo de modelos se refiere a part´ıculas cuyos dia´metros son mucho
mayores que 2 µm, donde se puede aplicar formulaciones basadas en la Meca´nica de medios
continuos para estimar la concentracio´n de tensiones en la intercara matriz part´ıcula. En
este grupo se encuentra el modelo de Argon y colset al. ([13], [14]) que establece que se
nuclea un microvac´ıo cuando el valor de la tensio´n de la intercara part´ıcula-matriz -σc-
alcanza un valor cr´ıtico. El valor de dicha tensio´n de intercara se define como:
σc = σ¯ + σm (2.2)
siendo σ¯ la tensio´n equivalente de Von Mises y σm la tensio´n hidrostra´tica.
Tras estudios experimentales, Beremin [15] introdujo una modificacio´n a este modelo
definiendo ahora la tensio´n de intercara como:
σc = σm + C(σ¯ − σY ) (2.3)
donde σY es el l´ımite ela´stico del material y C una constante.
Se puede afirmar, como regla general, que para el caso de part´ıculas pequen˜as
(menores de 2 µm), la deformacio´n de nucleacio´n esta´ muy influida por el radio de las
part´ıculas siendo menor cua´nto menor es e´ste. Por el contrario, en el caso de part´ıculas
relativamente grandes (mucho mayores que 2 µm) el taman˜o de la part´ıcula no influye en
la tensio´n de nucleacio´n del microvac´ıo.
Por otra parte, los modelos citados so´lo tienen en cuenta la separacio´n entre part´ıcula
y matriz como causa de nucleacio´n y no contemplan la rotura de part´ıculas o inclusiones,
feno´menos tambie´n responsables de la generacio´n de microvac´ıos [16, 17, 18].
Adema´s hay que reconocer que no todas las part´ıculas o inclusiones presentes en el
material van a nuclear microvac´ıos, sino so´lo parte de ellas.
En los co´digos de ca´lculo por elementos finitos se utiliazn modelos de nucleacio´n
que consideran la fraccio´n de part´ıculas nucleadas, fn, como una variable aleatoria que
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que sigue una determibnada distribucio´n de probabilidad. Para el caso controlado por
deformacio´n pla´stica, Chu y Needleman [19] propusieron un modelo de nucleacio´n de la
forma:
df = fε (ε¯
p) dε¯p
fε (ε¯














En esta expresio´n, ε¯N representa la media de la distribucio´n normal, SN la desviacio´n
esta´ndar y fN la amplitud de la distribucio´n.
Para nucleacio´n controlada por tensio´n, el modelo probabil´ıstico tiene de expresio´n:


















En este caso, σ¯N es la media de la distribucio´n, y σ¯ y σm el l´ımite ela´stico y la tensio´n
hidrosta´tica respectivamente.
La ley de nucleacio´n a utilizar depende en gran medida del material.
2.4. Crecimiento de Microvac´ıos
2.4.1. El modelo de McClintock
Se entiende por crecimiento de microvac´ıos el aumento del taman˜o de e´stos, producido
por una fuerte deformacio´n pla´stica. Se estima que la mayor parte de la energ´ıa consumida
en el proceso de fractura du´ctil corresponde a la fase de crecimiento de huecos.
Diferentes estudios realizados sobre probetas ensayadas a traccio´n han puesto de
manifiesto la gran influencia que tiene el estado tensional en el desarrollo de los microvac´ıos
(Hanckok y Mackency, [20], LeRoy et al. [21]). As´ı, un estado tensional triaxial como el
que se produce en el centro de una probeta de traccio´n conduce a un aumento notable de
la velocidad de crecimiento de huecos. En esta zona, los huecos que fuesen inicialmente
esfe´ricos siguen siendo sensiblemente esfe´ricos. Sin embargo, cerca de la superficie de la
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probeta, donde la triaxialidad tensional disminuye, la forma de los huecos tiende a ser
elipsoidal con el eje mayor orientado paralelamente a la tensio´n aplicada.
McClintock [22] propuso un modelo segu´n el cua´l la fractura se produce como con-
secuencia del contacto que se lleva a cabo entre cavidades pro´ximas entre s´ı y formulo´,
a partir de observaciones experimentales, un modelo, va´lido u´nicamente para el caso de
huecos cil´ındricos de seccio´n el´ıptica sometidos a tensiones bidimensionales, segu´n el cua´l













siendo R el radio medio de la cavidad, ε˙peq la variacio´n temporal de la deformacio´n equi-
valente de Von Mises, n el coeficiente de endurecimiento por deformacio´n, y σm y σ¯ la
tensio´n hidrosta´tica y la tensio´n equivalente de Von Mises, respectivamente.
Este modelo no esta´ de acuerdo con observaciones microgra´ficas que demuestran que
en muchos casos se produce la coalescencia de microvac´ıos antes de que se produzca su
contacto.
2.4.2. El modelo de Rice y Tracey
Rice y Tracey [23] analizaron la evolucio´n de un u´nico hueco inicialmente esfe´rico
contenido en una matriz infinita constituida por un material elastopla´stico sometido a un
campo remoto de tensiones, σij, y velocidades de defromacio´n ε˙ij (ver figura 2.3)
El principal resultado de su ana´lisis es la prediccio´n de la evolucio´n de los radios de
la cavidad segu´n tres direcciones principales, evolucio´n dada por la siguiente expresio´n:
R˙i = (γε˙i +Dε˙eq)R (2.7)
El para´metro γ puede variar entre 2 para materiales perfectamente pla´sticos hasta
5/3 para para materiales con endurecimiento por deformacio´n lineal. D es una funcio´n
del coeficiente de triaxilidad del campo tensional, T , definido e´ste como el cociente entre
la tensio´n hidrosta´tica, σm =
1
3
σii y la tensio´n equivalente, σ¯, es decir: T = σm/σ¯.






Figura 2.3: Hueco esfe´rico en un so´lido infinito













donde φ es un para´metro definido por:
φ = − 3ε˙2
ε˙1 − ε˙3 (2.9)





Teniendo en cuenta la incompresibilidad de la matriz (ε˙1+ ε˙2+ ε˙3 = 0) y con ayuda
del para´metro φ, definido en (2.9), las velocidades de deformacio´n en las direcciones 2 y 3








La ecuacio´n (2.7) es estrictamente aplicable a un hueco perfectamente esfe´rico. Sin
embargo, el hueco que se considera inicialmente esfe´rico, estrictamente deja de serlo du-
rante el proceso de deformacio´n. Por tanto, en la ecuacio´n (2.7) es necesario sustituir R
por un radio medio de la cavidad Rm = 1/3(R1+R2+R3). Haciendo uso de las relaciones








R0 es el radio inicial de la cavidad.
Sustituyendo ahora R por Rm en la ecuacio´n diferencial (2.7), e´sta puede ser in-
tegrada obtenie´ndose para los radios orientados segu´n los ejes principales del microvac´ıo





























Rice y Tracey [23] aplicaron las relaciones a una gran cantidad de estados tensionales
y obtuvieron la siguiente relacio´n semiemp´ırica para la evolucio´n del radio medio del












con ε¯p la deformacio´n pla´stica equivalente
En este criterio se tiene en cuenta la influencia de la triaxialidad del campo de ten-
siones y de la deformacio´n pla´stica equivalente. Sin embargo, como el modelo esta´ basado
en la existencia de un u´nico hueco, no se considera la coalescencia y es necesario an˜adir
al modelo un valor de radio cr´ıtico como criterio de fractura.
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2.5. Coalescencia de microvac´ıos
El proceso final de la fractura du´ctil consiste en la coalescencia de los huecos formados
en la matriz pla´stica. Se han sugerido una serie de mecanismos responsables del feno´meno
de coalescencia, entre los que se citan:
• Estricio´n de la parte de la matriz restante entre huecos hasta que el ligamento pierde
totalmente su seccio´n transversal.
• Formacio´n de huecos secundarios en bandas de cortadura localizadas entre los huecos
principales; estas bandas se situ´an en los bordes de los huecos principales y forman
a´ngulos de 30 a 40o con la direccio´n en la que se aplica la tensio´n.
• Fallo catastro´fico de los ligamentos de los huecos, una vez que e´stos han alcanzado
su taman˜o cr´ıtico.
• Unio´n simple de los huecos que crecen sometidos a un estado tensodeformacional
intenso.
Los procesos de coalescencia son muy variables y el mecanismo depende mucho de
la distribucio´n de taman˜o de las segundas fases, de las tensiones de interfase entre ma-
triz pla´stica e inclusio´n no meta´lica y de las caracter´ısticas deformacionales de la propia
matriz. El ana´lisis del proceso de coalescencia de huecos es importante para obtener mate-
riales de una determinada tenacidad de fractura; para mejorar esta propiedad es necesario
conseguir una microestructura capaz de favorecer el crecimiento prolongado de los huecos,
retrasando lo ma´s posible su coalescencia.
Un modelo cuantitativo fundamental para analizar el proceso de coalescencia de
microvac´ıos es el propuesto por Thomason [24]. Este modelo pone de manifiesto que el
proceso de coalescencia depende de la competencia entre dos modos de deformacio´n. En
la primera etapa de la deformacio´n, los microvac´ıos son de pequen˜o taman˜o y la tensio´n
necesaria para desarrollar un estado de deformacio´n homoge´nea es menor que la requeri-
da para que e´sta se localice y, por tanto, el estado de deformacio´n pla´stica homoge´nea
tendra´ lugar ma´s fa´cilmente. A medida que la deformacio´n y la fraccio´n volume´trica de
cavidades van aumentando, la tensio´n necesaria para localizar la deformacio´n decrece.
Cuando la tensio´n necesaria para la localizacio´n iguala a la correspondiente a deforma-
cio´n homoge´nea, se produce la coalescencia. La aplicacio´n detallada de este criterio en un

































siendo σ1 la tensio´n principal ma´xima, r es una medida de la fraccio´n de ligamento
ocupada por los poros, cuya expresio´n, considerando que los huecos evolucionan mante-










donde ε1, ε2 y ε3 son las deformaciones principales. Para las constantes γ y β Thoma-
son propuso los siguientes valores, γ = 0,1 y β = 1,2. Pardoen y Hutchinson [25] consideran
una dependencia de γ con el coeficienteN en la ley de endurecimiento de Ramberg-Osgood
(σ¯ = σ0 (ε¯
p/ε0)
N) de la forma:
γ = 0,12 + 1,68 N (2.19)
2.6. El modelo de Gurson y sus extensiones
Un procedimiento para abordar el ana´lisis cuantitativo de los procesos ba´sicos que go-
biernan la fractura du´ctil desde el punto de vista de la Meca´nica de los Medios Continuos,
consiste en modelizar el material poroso compuesto por una matriz con comportamien-
to elastopla´stico en la que se desarrollan microvac´ıos, mediante un material continuo
”homogeneizado” en el que la fraccio´n volume´trica de cavidades se describe a trave´s de
una variable interna sujeta a unas ciertas leyes de evolucio´n. Para ello es necesario estable-
cer la ley constitutiva del material ”homogeneizado”, la cual debe contener los siguientes
elementos:
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1. Una funcio´n de plastificacio´n
2. Reglas de evolucio´n para las deformaciones pla´sticas y para las citadas variables
internas del modelo.
3. Criterios de nucleacio´n de microvac´ıos.
4. Criterios de coalescencia de microvac´ıos
En este grupo de modelos hay que incluir el de Gurson [26]. Gurson propuso un
criterio de plastificacio´n resultante de un proceso de homogeneizacio´n en un material
r´ıgido perfectamente pla´stico en presencia de un microvac´ıo. La superficie de fluencia
propuesta originalmente por Gurson se escribe:









− 1− f 2 = 0 (2.20)







donde S es el tensor desviador de tensiones de Cauchy
S = σ + p : 1




y σ¯ el l´ımite ela´stico actual de la matriz dependiente, en condiciones esta´ticas, de la
deformacio´n pla´stica equivalente ε¯p
σ¯ = σ¯(ε¯p)
Como se puede observar, en el criterio de plastificacio´n de Gurson, a diferencia
de las teor´ıas cla´sicas (como por ejemplo la teor´ıa de plasticidad J2), influye la tensio´n
hidrosta´tica.
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Este criterio fue generalizado posteriormente por Tvergaard [27, 28] y Tvergaard y
Needleman [29] introduciendo un conjunto de para´metros (q1, q2, q3 y una fraccio´n de
microvac´ıos modificada, f ∗) con el objetivo de mejorar las predicciones del modelo en el
caso de distribuciones perio´dicas de cavidades. Con las modificaciones introducidas, la
nueva superficie de plastificacio´n se expresa:










− 1− q3f ∗2 = 0 (2.21)
f ∗ =

f si f ≤ fc
fc +
fu−fc
fF−fc · (f − fc) si fc < f < fF
fu si f ≥ ff
Los valores de los para´metros de ajuste q1, q2 y q3 dependen del material, del dan˜o
inicial y de la triaxialidad del estado tensional. Sin embargo estos para´metros suelen
tomarse como constantes, de valor: q1 = 1,5; q2 = 1,0 y q3 = q
2
1 = 2, 25
El te´rmino fc representa el valor de porosidad cr´ıtica a la que comienza la etapa de
coalescencia y fF es el valor para el cual el material experimenta una pe´rdida total de
resistencia. En este punto, f ∗(fF ) = fu = 1/q1, debie´ndose anular todas las componentes
de tensio´n para satisfacer la ley de comportamiento del material.
Se observa que cuando f = 0, se recupera la condicio´n de plastificacio´n de von Mises
t´ıpicamente utilizada en los materiales meta´licos.




− 1 = 0 (2.22)
La figura 2.4 representa la superficie de flujo (Φ = 0) para diferentes valores de
porosidad. Dicha figura muestra co´mo decrecen los valores de q/σ¯ y |−p|/σ¯ a medida que
aumentan los valores de dan˜o f .
La ecuacio´n que gobierna la evolucio´n de la porosidad total consta de dos sumandos:
el primero contabiliza el aumento de taman˜o de las cavidades existentes, f˙crecimiento, y el
segundo tiene en cuenta la nucleacio´n de nuevos microvac´ıos, f˙nucleacion:
f˙ = f˙crecimiento + f˙nucleacion (2.23)
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Figura 2.4: Representacio´n de la superficie de flujo en funcio´n del dan˜o
Admitiendo que las deformaciones ela´sticas son despreciables frente a las pla´sticas
y dado que esta u´ltimas no provocan cambio de volumen de la matriz, la variacio´n de la
fraccio´n volume´trica de microvac´ıos como consecuencia de su crecimiento se puede escribir:
f˙crecimiento = (1− f)ε˙kk (2.24)
donde ε˙kk es la traza del tensor de velocidades de deformacio´n.
En cua´nto a la nucleacio´n de microvac´ıos, se puede considerar que esta´ controlada
tanto por tensio´n como por deformacio´n, de forma que se adiopta, en el caso ma´s general,
una ley de la forma:
f˙nucleacion = A ˙¯ε
p +B ( ˙¯σ − p˙) (2.25)






























Tanto para el caso de la nucleacio´n controlada por la deformacio´n como la controlada
por la tensio´n, la desviacio´n esta´ndar y la amplitud vienen representadas por sN y fN . La
media de la distribucio´n viene dada para A y B por ε¯N y σN respectivamente.
Zhang [30] y Zhang et al. [31] propusieron, partiendo del modelo de Gurson modi-
ficado (GTN) y del criterio de coalescencia de Thomason, expresado por las ecuaciones
(3.43), (3.44) y (3.45), un modelo mejorado que se ha denominado modelo de Gurson
completo. En este modelo, el valor de fc no se toma como constante, sino que en cada
punto material toma el valor de f que cumple la ecuacio´n (3.44).
El modelo de Gurson completo ha sido utilizado en el ana´lisis de diferentes problemas
estructurales como el del comportamiento en fractura de uniones soldadas [32].
Para la utilizacio´n del modelo de Gurson completo para la resolucio´n de problemas
esta´ticos es necesario disponer de los siguientes para´metros:
1. Relativos al material de la matriz: mo´dulo de elasticidad, E, coeficiente de Poisson,
ν y variacio´n del l´ımite ela´stico con la deformacio´n pla´stica equivalente σ¯ = σ¯(ε¯p)
2. Relativos a la nucleacio´n, crecimiento y coalescencia de microvac´ıos:
• para´metros q1 y q2 (q3 = q21)
• f0, εn, sN y fN
• para´metros de coalescencia
Como ya se indico´ anteriormente, los valores de q1 = 1, 5 y q2 = 1, 0 han sido utiliza-
dos ampliamente en la literatura como constantes independientes incluso del material. No
obstante, Faleskog et al. [33] han mostrado que estos para´metros dependen del endureci-
miento por deformacio´n del material. En todo caso, una vez conocida esta dependencia,
los para´metros toman valores constantes durante todo el proceso de deformacio´n. Muy
recientemente Zhang et al. [34] y Kim et al. [35] han puesto de manifiesto que, adema´s,
estos para´metros dependen del estado tensional a trave´s de la triaxialidad y del para´metro
de Lode. A pesar de que se ha reconocido esta dependencia, en nuestro conocimiento, no
se ha incorporado en la formulacio´n del modelo de Gurson.
El modelo de Gurson fue originalmente desarrollado para problemas esta´ticos. Sin
embargo, diferentes autores lo han aplicado tambie´n a problemas dina´micos, en los cua´les
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debe considerarse, tanto los efectos inerciales, como la influencia de la velocidad de de-
formacio´n en las propiedades del material (Pan et al. [36], Peirce et al. [37], Tvergaard y
Neddleman [38], Worswick y Pick [39], Worswick y Pelletier [40], Becker [41], Børvik et
al. [42]).
Recientemente, Betego´n et al. [43] han propuesto un me´todo impl´ıcito para integrar
las ecuaciones del modelo de Gurson completo aplicable a problemas dina´micos. En los
citados trabajos, no se considera los efectos te´rmicos que acompan˜an a los proceso de
deformacio´n a alta velocidad de deformacio´n.
Srikanth y Zabaras [44] propusieron un modelo termomeca´nico acoplado con dan˜o
du´ctil aplicado al ana´lisis de procesos de conformado de metales. En este trabajo, sin
embargo, no se considera ningu´n efecto dina´mico en el modelo.
Otros autores (Koppenhoefer y Dodds [45], Eberle et al. [46], Needleman y Tvergaard
[47], Tvergaard y Needleman [48], Hao y Brock [49]) han aplicado el modelo de Gurson
incluyendo efectos de la velocidad de deformacio´n y de la temperatura. Sin embargo, estas
formulaciones, aplicables a problemas termoviscopla´sticos, no garantizan las condiciones
de consistencia en la integracio´n de las ecuaciones constitutivas.
El modelo de Gurson y las modificaciones que se han resen˜ado consideran que los mi-
crovacios son inicialmente esfe´ricos y mantiene su forma esfe´rica a lo largo del proceso de
deformacio´n. Sin embargo, es obvio que, dependiendo del procedimiento de fabricacio´n del
material, los microvac´ıos pueden tener inicialmente formas muy diversas. Au´n consideran-
do que todos los huecos son inicialmente esfe´ricos, el campo tenso-deformacional impuesto
modificara´ considerablemente su forma inicial. Para tener en cuenta estos feno´menos de
forma inicial y de evolucio´n de los huecos han surgido otras modificaciones del modelo
GTN entre las que cabe destacar las propuestas por Gologanu et al. [50, 51] que conside-
ran modelos de nucleacio´n en capas y en columnas y que estudian adema´s e´l cambio de
forma de los huecos durante su crecimiento.
Otras modificaciones que se han propuesto tratan de solventar el problema de la
localizacio´n del dan˜o en un punto, feno´meno que es consecuencia directa de la propia
naturaleza del modelo de Gurson. En este sentido se han desarrollado modelos no locales
aplicados a la porosidad [52, 53], es decir, consideran que los valores de esta variable son
valores medios correspondientes a regiones colindantes con el punto considerado, o de
forma ma´s general, a la tensio´n de flujo del material de la matriz que se hace depender
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no so´lo de la deformacio´n pla´stica sino de sus derivadas [54, 55].
No obstante, estos modelos, de indudable rigor formal, complican extraordinaria-
mente el ya complejo modelo de Gurson completo, con lo que hoy en d´ıa son de dif´ıcil
utilizacio´n en aplicaciones de ingenier´ıa.
2.7. Modelos basados en la Meca´nica del Dan˜o
Como alternativa a estas aproximaciones basadas en modelos micromeca´nicos, se
pueden citar los modelos basados en Meca´nica del Dan˜o, donde las variables que des-
criben el dan˜o del material, representan, en un sentido estad´ıstico, la distribucio´n de
microdefectos y son consideradas variables de estado, cuya evolucio´n debe ser determi-
nada como parte del modelo. La Meca´nica del Dan˜o se construye rigurosamente sobre la
base de la Termodina´mica de so´lidos con variables internas. Se supone que la respuesta
del material depende de su estado microestructural y que e´ste se puede describir con un
nu´mero finito de variables internas. La primera definicio´n de la variable de dan˜o como
variable meca´nica se debe a Kachanov [56], quien diferencio´ entre a´rea nominal, A, y a´rea
efectiva, Aef , y definio´ una variable escalar de dan˜o, D, asociada a una direccio´n espacial,
n, como:
D = 1− Aef
A
(2.28)
Con esta definicio´n se esta´ considerando que el dan˜o es iso´tropo, no dependiente de
la direccio´n. Posteriormente se han realizado estudios que consideran la variable de dan˜o
como un tensor de segundo orden o, incluso, como un tensor de orden superior.
La variable de dan˜o esta´ comprendida entre los valores D = 0, que corresponde al
material no dan˜ado y D = Dc, que corresponde a un estado cr´ıtico que implica la rotura
del elemento.
Posteriormente, Rabotnov [57] introdujo el concepto de tensio´n efectiva, σ˜, que es la





Basa´ndose en el concepto de tensio´n efectiva, Lemaitre [58] introdujo el principio de
deformacio´n equivalente que se expresa de la siguiente forma: ”las leyes constitutivas del
material dan˜ado se obtiene a partir de las del material sin dan˜o, sustituyendo la tensio´n
σ por la tensio´n efectiva σ˜”.
La Meca´nica del Dan˜o es una teor´ıa de cara´cter general que se puede aplicar para
explicar feno´menos como fractura fra´gil, du´ctil, fatiga y fluencia. La cuestio´n fundamental
es describir correctamente las leyes de evolucio´n del dan˜o, las cua´les deben ser definidas
a partir del conocimiento de los feno´menos f´ısicos responsables, en cada caso, de los
procesos de dan˜o. En el excelente texto de Lemaitre y Chaboche sobre Meca´nica de So´lidos
[59] puede encontrase una detallada descripcio´n de esta teor´ıa aplicada a los diferentes
feno´menos mencionados.
Aqu´ı se van a mencionar algunas caracter´ısticas espec´ıficas de esta teor´ıa aplicada
al caso de fractura du´ctil y se van a citar algunos trabajos de entre los muchos que se
pueden encontrar en la bibliograf´ıa.
Dentro de este tipo de modelos destaca el de Rousselier ([60, 61]). Esencialmente,
el modelo supone una funcio´n de plastificacio´n compuesta por dos te´rminos aditivos, el
primero coincide con la funcio´n de Von Mises, mientras que el segundo tiene en cuenta
la influencia de la variable de dan˜o en el campo tensional. La variable de dan˜o, se asocia
a la porosidad del material y su correspondiente ley de evolucio´n se obtiene mediante las
hipo´tesis de conservacio´n de la masa e incompresibilidad del material no dan˜ado (someti-
do a deformaciones pla´sticas) durante el proceso de deformacio´n. Aunque este modelo
esta´ menos extendido que el de Gurson, ha sido utilizado por distintos investigadores
para analizar el comportamiento en rotura de distintos tipos de probetas [61, 62] y, en la
actualidad, sigue recibiendo una considerable atencio´n, habie´ndose propuesto extensiones
aplicables a problemas y viscopla´sticos [63], as´ı como al problema de la propagacio´n de
fisuras en materiales du´ctiles [64, 5]
2.8. Problemas de cavitacio´n en so´lidos
Otros procesos que involucran la nucleacio´n y crecimiento de microvac´ıos son los
feno´menos de cavitacio´n en so´lidos, en los que se observa un ra´pido crecimiento de los
microvac´ıos sin aumento de las deformaciones en puntos alejados del propio microvac´ıo
que dan lugar a procesos de inestabilidad y rotura.
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Los procesos de inestabilidad en el crecimiento de huecos en problemas esta´ticos y
con condiciones de simetr´ıa esfe´rica fue estudiado teo´ricamente por Bishop y otros [65],
Ball [66], Horgan y Abeyaratne [67], Horgan y Polignone [68].
Para ilustrar el significado del feno´meno de la cavitacio´n en so´lidos se presenta la
solucio´n del problema de la expansio´n de una cavidad esfe´rica de radio inicial a0 contenida
en un so´lido infinito elastopla´stico e incompresible, sometido a una tensio´n radial remota
de valor p (figura 2.5).
a0
p
Figura 2.5: Cavidad esfe´rica en un medio infinito
El estado de deformacio´n de se puede describir mediante:
r = r(R) θ = Θ φ = Φ (2.30)
donde (r, θ, φ) representa, en un sistema de coordenadas esfe´ricas, la posicio´n actual
del punto que en la configuracio´n no deformada esta´ situado en (R,Θ,Φ). El gradiente de
deformacio´n, F , viene dado por
F =













que integrada da lugar a la relacio´n:
r(R) = {R3 + a3 − a30}1/3 (2.33)
donde a es el radio actual de la cavidad.
A partir de (2.30) y (2.33), las componentes no nulas del tensor de velocidad de
deformacio´n, d, se pueden escribir:
dr = −2r˙
r




Para el material elastopla´stico e incompresible se considera un modelo constitutivo
basado en la plasticidad de Von Mises (J2) extendida a deformaciones finitas, de tal forma











siendo S el tensor desviador de tensiones de Cauchy y S∇ la derivada de Jaumann
de dicho tensor que, en el problema que se estudia, coincide con la derivada temporal,
es decir, S∇ = S˙; ε¯p es la deformacio´n pla´stica equivalente que se supone funcio´n de la
tensio´n equivalente, σ¯; E es el mo´dulo de Young del material y Λ es un para´metro que
toma los valores Λ = 1 (en carga) y Λ = 0 (en descarga). En el caso de tensio´n uniaxial, a
partir de la relacio´n (2.35), se puede obtener ε¯ = ε¯(σ¯) que se puede invertir de tal forma
que σ¯ = σ¯(ε¯)







donde σr y σθ son, respectivamente, las tensiones radial y en direccio´n θ en la configuracio´n
deformada. Esta ecuacio´n debe integrarse con las condiciones de contorno:
r = a σr = 0 r →∞ σr = p (2.37)
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Haciendo el cambio de variable η = r
a
y observando que la tensio´n equivalente, σ¯, es:








La deformacio´n equivalente, ε¯, se puede obtener a partir de de la velocidad de de-
formacio´n equivalente, ˙¯ε, ( ˙¯ε = 2r˙
r
), es decir: ε = 2 ln r
R
y teniendo en cuenta la relacio´n










Con el anterior cambio de variable, la ecuacio´n (2.39) se transforma en:
p =







Esta expresio´n permite calcular la tensio´n necesaria, p, para expandir una cavidad desde
el radio inicial a0 al radio final a. El feno´meno de cavitacio´n se produce si la cavidad se
expande indefinidamente. La tensio´n p∗ necesaria para que se produzca el feno´meno se










Para las relaciones σ¯(ε¯) habituales, que cumplen:
σ¯(ε¯) = O(ε¯) ε¯→ 0 (2.43)
σ¯(ε¯) = O(ε¯n) ε¯→∞, n ≥ 0 (2.44)
con la expresio´n (2.42) se obtiene un valor finito para la tensio´n p∗, es decir, existe
una tensio´n finita que produce una expansio´n indefinida de la cavidad de radio inicial a0.
Esta tensio´n cr´ıtica se conoce como tensio´n de cavitacio´n y ha sido obtenida sin necesidad
de aplicar ningu´n criterio ”ad hoc”.
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si |ε¯| ≤ εy


















que usando ξ = ε¯
²y







ln(1− e− 3²yξ2 )dξ (2.46)









)) + O(εy) (2.47)













Figura 2.6: Tensio´n de cavitacio´n
En la figura 2.6 se muestra la tensio´n de cavitacio´n, adimensionalizada con el l´ımite
ela´stico del material, en funcio´n de εy.
El mismo procedimiento de ana´lisis se puede aplicar formalmente para encontrar
la solucio´n del problema de la nucleacio´n de una cavidad en una esfera elastopla´stica e
incompresible de radio inicial b0 sometida a tensio´n radial, p [69].
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La solucio´n elemental para este problema proporciona, para todo valor p ≥ 0, σr =
σθ = σφ = 0 y a = 0. Esta solucio´n corresponde a un estado de deformacio´n homoge´nea
dado por r = r(R) = R.
La cuestio´n que se plantea es si existe solucio´n para el problema en el que a > 0,
cumplie´ndose entonces la condicio´n adicional:
σr(a) = 0 (2.48)
Combinando las ecuaciones (2.33), (2.36) y (2.38) se puede obtener:
σr(r) = p−







)− 1dε¯ con R
3 = r3 − a3 (2.49)








)− 1dε¯ con b
3 = b30 + a
3 (2.50)
La tensio´n cr´ıtica necesaria para nuclear la cavidad se obtiene a partir de la ecuacio´n








As´ı pues, para valores de la tensio´n remota p superiores a la tensio´n cr´ıtica p∗ la
solucio´n que predice un estado de deformacio´n homoge´nea se bifurca, dando lugar a una
segunda configuracio´n posible con una cavidad cuyo radio, a, se puede calcular a partir
de la ecuacio´n (2.50). La tensio´n a la que se produce la bifurcacio´n obedece a la misma
expresio´n que la tensio´n de cavitacio´n dada por la ecuacio´n (2.42).
Es necesario hacer notar que la citada bifurcacio´n esta´ asociada a la consideracio´n
de deformaciones finitas (no infinitesimales); cuando se aborda el problema considerando









Para las relaciones habituales, σe(ε¯), dadas por (2.43) y (2.44), la ecuacio´n (2.52)
indica que la bifurcacio´n no se produce para ningu´n valor finito de la tensio´n p, puesto




Este tipo de problemas con simetr´ıa esfe´rica, pero considerando aplicacio´n de cargas
dina´micas ha sido estudiado por diferentes autores (Ortiz y Molinari [70], Wu et al. [71],
Kennedy et al. [72])).
Por otra parte, Huang et al. [73] y Tvergaard et al. [74] han estudiado las condi-
ciones en las que se produce la inestabilidad en microvac´ıos esfe´ricos sometidos a estados
tensionales axisime´tricos con altos valores de triaxialidad.
La mayor´ıa de los ana´lisis de inestabilidades por cavitacio´n realizados hasta ahora
suponen la presencia de un u´nico hueco contenido en un so´lido infinito o en presencia de
fracciones volume´tricas de microvac´ıos despreciables (pra´cticamente nulas). Sin embargo,
los metales contienen distribuciones de microvac´ıos y resulta de interesante estudiar su
efecto en la aparicio´n del feno´meno de cavitacio´n.
2.9. Recapitulacio´n
En este cap´ıtulo de introduccio´n se ha realizado un sucinto repaso de las ideas fun-
damentales que inspiran los modelos de fractura du´ctil que tratan de recoger los micro-
mecanismos responsables de este tipo de fractura en sus predicciones cuantitativas. Se
ha hecho especial hincapie´ en el modelo de Gurson y en algunas de las modificaciones
propuestas para solventar las carencias de este modelo.
Dentro de la utilizacio´n del modelos que se ha denominado modelo de Gurson com-
pleto, se han detectado algunas cuestiones en las que es posible mejorar el modelo, bien
extendie´ndole a situaciones no contempladas hasta el momento, o bien relajando algunas
de las hipo´tesis habituales en su formulacio´n. Tambie´n resulta de intere´s la aplicacio´n del
modelo de Gurson en el ana´lisis de problemas de cavitacio´n en materiales du´ctiles.
As´ı se ha decidido trabajar en tres direcciones complementarias que concuerda con
los objetivos expresados en el apartado 1.2, a saber:
• Planteamiento de me´todos de integracio´n consistente de las ecuaciones del modelo
GTN completo aplicables a problemas termoviscopla´sticos
• Ana´lisis de las modificaciones del modelo GTN considerando que los para´metros q1
y q2 dependen del campo tensional y, en particular, de la triaxialidad de e´ste
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• Ana´lisis de problemas de cavitacio´n en so´lidos que contienen porosidad inicial como
es el caso de los metales du´ctiles.
Cap´ıtulo 3




En general, la resolucio´n de un problema de meca´nica de so´lidos deformables consiste
en obtener el campo de desplazamientos, tensiones y deformaciones (y eventualmente de
otras variables de intere´s, como densidad, temperatura, etc...) en todos los puntos del
so´lido fabricado con un material del que se conocen sus ecuaciones constitutivas, sometido
a unas ciertas solicitaciones termomeca´nicas (condiciones de contorno) y a partir de una
configuracio´n que constituye las condiciones iniciales del problema.
Para alcanzar este objetivo se dispone de los siguientes principios que formulados
dan lugar a las correspondientes ecuaciones que permiten resolver el problema: (ve´ase,
por ejemplo, [75] y [76])
1. Conservacio´n de la masa
2. Conservacio´n del momento lineal y del momento angular
3. Conservacio´n de la energ´ıa
4. Relaciones deformacio´n desplazamiento
5. Ecuaciones constitutivas
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El problema se puede plantear a partir de ecuaciones diferenciales (formulacio´n
fuerte) o a partir de principios variacionales (formulacio´n de´bil) que son la base de los
me´todos de solucio´n nume´rica de elementos finitos.
En este cap´ıtulo se ha abordado el problema de la integracio´n de las ecuaciones
constitutivas del modelo de Gurson aplicado a problemas termoviscopla´sticos.
El cap´ıtulo comienza con unas nociones ba´sicas de cinema´tica de so´lidos deformables
necesaria para comprender el posterior desarrollo del cap´ıtulo y en el Anexo I se recogen
algunas operaciones con tensiones utilizadas a lo largo del trabajo.
3.1.1. Cinema´tica de so´lidos deformables
Sea Bt ⊂ R3 la configuracio´n de un cuerpo en el tiempo t ∈ R, y B0 ⊂ R3 la
configuracio´n inicial o no deformada del cuerpo en el tiempo t = 0.
Sea X ∈ B0 y x ∈ Bt la posicio´n de la part´ıcula en la configuracio´n inicial y en la
configuracio´n en el tiempo t respectivamente.





F transforma un vector infinitesimal dX ∈ B0 de la configuracio´n material a la
espacial dx ∈ Bt en la forma:
dx = FdX (3.2)






donde (·) indica derivada con relacio´n al tiempo.
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Las partes sime´tricas y antime´tricas del tensor l definen dos nuevos tensores: el tensor








(l− lT ) (3.5)
Le tensor gradiente de deformacio´n se puede separar en sus componentes ela´stica,
te´rmica y pla´stica [77]:
F = FeFθFp (3.6)
El gradiente de velocidades puede escribirse como:
l = F˙ F−1 = le + Fe lθ Fe
−1
+ Fe lp Fe
−1
(3.7)















En materiales hipoela´sticos, se supone que las deformaciones (y las velocidades de
deformacio´n) ela´sticas son pequen˜as comparadas con las pla´sticas y con la unidad, es
decir:
Fe = 1+O(εe) (3.9)






1 1ij = δij (3.10)
entonces la ecuacio´n (3.7) puede escribirse como:
l = le + lθ + lp (3.11)
Por tanto, el tensor de velocidades de deformacio´n, d, parte sime´trica del tensor l, se
puede descomponer tambie´n como suma de las contribuciones ela´stica, te´rmica y pla´stica:
d = de + dθ + dp (3.12)
3.2. Ecuaciones constitutivas
A continuacio´n, se plantean las ecuaciones constitutivas del modelo de Gurson apli-
cado a problemas termoviscopla´sticos considerando la influencia de la velociades de de-
formacio´n y de la temperatura.
• Hipo´tesis de aditividad de deformaciones
Se considera que el material es hipoelasto-pla´stico y, como se indico´ anteriormente,
la velocidad de deformacio´n total es la suma de sus componentes ela´stica, pla´stica
y te´rmica :
d = de + dθ + dp (3.13)
• Relacio´n entre tensiones y deformaciones ela´sticas
La variacio´n temporal de la deformacio´n ela´stica, de, se relaciona con una derivada
objetiva σ∇ del tensor de tensiones de Cauchy σ, mediante:
σ∇ = C : de = C :
(
d− dp − dθ) (3.14)
C es el tensor ela´stico isotro´po lineal de cuarto orden cuya expresio´n es:
C = 2GIdev +K1⊗ 1 (3.15)
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siendo G y K constantes ela´sticas del material relacionadas con el mo´dulo de elas-








Idev es el tensor unitario desviador de cuarto orden definido como:
Idev = I− 1
3
1⊗ 1 (3.18)
I y 1 son, respectivamente, el tensor identidad de cuarto y segundo orden:
Iijkl = δikδjl (3.19)
1ij = δij (3.20)
Se pueden definir diferentes derivadas objetivas del tensor de tensiones, entre las
que destacan la derivada de Jaumann, σJ , dada por:
σJ = σ˙ + σw−wσ (3.21)
w es el tensor de spin, y la derivada de Green-Naghdi-McInnis, σGN , cuya expresio´n
es:
σGN = σ˙ + σΩ−Ωσ (3.22)
siendo Ω= R˙RT y R el tensor de rotacio´n en la descomposicio´n polar del gradiente
de deformacio´n F (F = RU).
La utilizacio´n de este tipo de medidas de la variacio´n de tensiones garantiza la
objetividad de las relaciones constitutivas, objetividad que no se preserva si se utiliza
la derivada temporal del tensor de tensiones de Cauchy, σ˙.
• Criterio de Plastificacio´n
La funcio´n de plastificacio´n Φ tiene como expresio´n:















S : S es la tensio´n equivalente de Von Mises, p = −1
3
σ : 1 la presio´n
hidrosta´tica, S = σ+p : 1 el tensor de tensiones desviadoras de Cauchy y σ¯ el l´ımite
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ela´stico actual de la matriz del material, dependiente de ε¯p, ˙¯εp y θ en condiciones
termoviscopla´sticas:
σ¯ = σ¯(ε¯p, ˙¯εp, θ) (3.24)
Los para´metros de ajuste q1 y q2 se suelen tomar como constantes de valor q1 = 1,5
y q2 = 1,0.
f ∗ es la fraccio´n de porosidad modificada:
f ∗ =

f si f ≤ fc
fc +
fu−fc
fF−fc · (f − fc) si fc < f < fF
fu si f ≥ fF
siendo fc el valor de dan˜o cr´ıtico en el que comienza la coalescencia, y fF el valor
de dan˜o en el que el material experimenta una pe´rdida total de resistencia (f(fF ) =
fu = 1/q1)
• Evolucio´n de la deformacio´n pla´stica






En esta expresio´n, el multiplicador pla´stico λ˙ proporciona la magnitud de la variacio´n
de la deformacio´n pla´stica, y el gradiente ∂Φ/∂σ indica la direccio´n de la variacio´n
de dp durante el proceso de deformacio´n.
• Deformaciones te´rmicas
La evolucio´n de la deformacio´n te´rmica puede escribirse, en funcio´n del coeficiente
de expansio´n te´rmica α, como:
dθ = αθ˙1 (3.26)
• Equivalencia del trabajo pla´stico
Realizando la hipo´tesis de equivalencia de trabajo pla´stico en el material homo-
geneizado y en el material de la matriz, se obtiene la relacio´n:
(1− f)σ¯ ˙¯εp = σ : dp (3.27)
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• Velocidad de deformacio´n pla´stica equivalente






• Variacio´n de la densidad
Aplicando el principio de conservacio´n de la masa:
ρV = cte→ ρ˙V + ρV˙ = 0 (3.29)
y teniendo en cuenta la definicio´n de velocidad de deformacio´n volume´trica:




donde V es el volumen total del material.
La variacio´n de densidad del material puede escribirse de la forma:
ρ˙+ ρd : 1 = 0 (3.31)
• Variacio´n de la temperatura por disipacio´n pla´stica
Durante el proceso de deformacio´n, una cierta cantidad de trabajo pla´stico se con-
vierte en calor. Si se supone que el proceso de deformacio´n es suficientemente ra´pido,
no hay apenas flujo de calor y se asume que el proceso es adiaba´tico. En condiciones
adiaba´ticas, el aumento de temperatura debido a disipacio´n pla´stica puede ser cal-
culado aplicando el siguiente balance simplificado de energ´ıa:
ρCpθ˙ = χσ : d
p (3.32)
con ρ y Cp la densidad del material de Gurson y el calor espec´ıfico del material
respectivamente, θ˙ la variacio´n de la temperatura, y χ el coeficiente de Quinney-
Taylor que, en el caso de metales, toma normalmente el valor de 0,9.
• Evolucio´n de la porosidad
La porosidad f se define, en funcio´n del volumen ocupado por los huecos, Vh, y el






La ecuacio´n que gobierna su evolucio´n consta de dos componentes, una tiene en
cuenta la nucleacio´n de microvac´ıos y la segunda su crecimiento:
f˙ = f˙nucleacion + f˙crecimiento (3.34)
Nucleacio´n
La nucleacio´n de microvac´ıos puede estar controlada tanto por la tensio´n como por
la deformacio´n, y en el caso ma´s general tiene la forma:
f˙nucleacion = A ˙¯ε
p +B ( ˙¯σ − p˙) (3.35)





























Tanto para el caso de la nucleacio´n controlada por la deformacio´n como la controlada
por la tensio´n, fN y sN representan la amplitud y la desviacio´n standard de las
distribuciones y ε¯N y σN los valores medios de las mismas.
Crecimiento
Para obtener la evolucio´n de la porosidad por crecimiento de microvac´ıos, se deriva





Suponiendo que las deformaciones ela´sticas son despreciables, y dado que en la












siendo V˙ θh y V˙
θ
m variaciones de volumen debidas a efectos te´rmicos de los huecos y
de la matriz, y V˙ ph variaciones de volumen de huecos debidas a deformacio´n pla´stica.
Se puede demostrar que los cambios de volumen de origen te´rmico cumplen, tanto







Teniendo en cuenta (3.40), e introduciendo en la expresio´n (3.38) la definicio´n de
velocidad de deformacio´n pla´stica volume´trica dpvol = V˙
p
hueco/ (Vhueco + Vmatriz), la




2 = (1− f) dpvol (3.41)
f˙crecimiento = (1− f) dp : 1 (3.42)
que como puede observarse coincide con la expresio´n de evolucio´n de la porosidad
por crecimiento de microvac´ıos sin tener en cuenta los efectos te´rmicos.
Coalescencia
Se adopta el criterio de coalescencia de Thomason que establece que no existe coa-
































σ1 es la tensio´n principal ma´xima, y r es una medida de la fraccio´n de ligamento









con ε1, ε2 y ε3 las deformaciones principales. γ y β toman los valores γ = 0,12 +
1,68 N y β = 1,2, siendo N el coeficiente de endurecimiento cuando el material




• Condiciones de Kuhn-Tucker Las condiciones de carga-descarga son:
λ˙ ≥ 0 Φ ≤ 0 λ˙Φ = 0 (3.46)
• Para el caso de carga ela´stica o descarga
λ˙ = 0 (3.47)
y el estado de tensiones se encuentra bajo la superficie de fluencia.
• Para el caso de carga pla´stica, (λ˙ > 0), el estado de tensiones esta´ sobre la
superficie de fluencia, Φ = 0, y consecuentemente:
Φ˙(q, p, σ¯, f ∗) = 0 (3.48)
La expresio´n Φ˙ = 0 se conoce como condicio´n de consistencia.
As´ı pues, integrar las ecuaciones constitutivas consiste en obtener la variacio´n con el
tiempo de las variables λ, ρ, p, q, f , dp, ε¯p, ˙¯εp, θ, que se consigue resolviendo:
• Relacio´n entre tensiones y deformaciones ela´sticas: ecuacio´n (3.14).
• Variacio´n del l´ımite ela´stico del material de la matriz: ecuacio´n (3.24).
• Evolucio´n de la deformacio´n pla´stica: ecuacio´n (3.25).
• Equivalencia del trabajo pla´stico: ecuacio´n (3.27).
• Velocidad de deformacio´n pla´stica equivalente: ecuacio´n (3.28).
• Variacio´n de la densidad: ecuacio´n (3.31).
• Variacio´n de la temperatura por disipacio´n pla´stica: ecuacio´n (3.32).
• Evolucio´n de la porosidad: ecuacio´n (3.34).
• Condiciones de Kuhn-Tucker ecuacio´n (3.46).
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3.3. Integracio´n consistente
Las ecuaciones citadas anteriormente: (3.14), (3.24), (3.25), (3.27), (3.28), (3.31),
(3.32), (3.34) y (3.46) constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden
no lineales que deben ser integradas, en general, por procedimientos nume´ricos.
Conocidos los valores de las variables en un cierto instante de tiempo tn y el incremen-
to de deformacio´n total, ∆ε, que se produce entre dos instantes de tiempo consecutivos t
y t+ 1 (∆t = ((t+ 1)− t)), el objetivo es calcular el valor de todas variables en el nuevo
instante de tiempo, cumpliendo las condiciones de carga y descarga de Kuhn-Tucker y
la condicio´n de consistencia en t + 1. Los algoritmos de retorno son los ma´s empleados
para realizar esta integracio´n. Dentro de este grupo destacan los algoritmos de proyec-
cio´n al punto ma´s cercano, que son una generalizacio´n de los cla´sicos de retorno radial
introducidos por Wilkins [78] para integrar las ecuaciones constitutivas de la plasticidad
J2.
Estos algoritmos se han usado ampliamente (Hughes y Taylor [79], Golinval [80],
Bruhns y Rott [81], Pan [82], Zaera y Fera´ndez-Sa´ez [83], Ferna´ndez [84], entre otros) y
se van a utilizar tambie´n aqu´ı para la integracio´n de las ecuaciones del modelo de Gurson
extendidas a problemas termoviscopla´sticos.
La esencia del algoritmo consiste en descomponer las tensiones segu´n:
σt+1 = σ
trial
t+1 − σ∆retorno (3.49)
En una primera fase (prediccio´n ela´stica) se calcula el valor de σtrialt+1 suponiendo que
el incremento de deformacio´n total es puramente ela´stico. Si el valor obtenido para σtrialt+1
se encuentra en el dominio ela´stico, el ca´lculo finaliza. En caso contrario se debe iniciar la
segunda fase (correccion pla´stica) calculando ∆σretorno, de tal manera que las tensiones
σt+1 este´n sobre la superficie de fluencia (Φt+1) al final del incremento, garantizando as´ı la
condicio´n de consistencia.






















Figura 3.1: Esquema del algoritmo de proyeccio´n al punto ma´s cercano
Desde el punto de vista nume´rico el algoritmo consta de dos etapas: la primera
consiste en la discretizacio´n de las ecuaciones diferenciales transforma´ndolas en relaciones
incrementales algebraicas, para lo cua´l se pueden usar me´todos expl´ıcitos, semi-impl´ıcitos
o impl´ıcitos. Cuando se usa el me´todo impl´ıcito de ”Diferencias hacia atra´s”(Backward-
Euler), las ecuaciones algebraicas obtenidas son, en general, no lineales y se resuelven,
normalmente, por el me´todo de Newton-Raphson, constituyendo esta parte la segunda
etapa del algoritmo.
3.3.1. Tratamiento del problema en grandes deformaciones
En el marco de un co´digo de elementos finitos, esta integracio´n se realiza de manera
local en el espacio, es decir, en cada punto de cuadratura de cada uno de los elementos en
los que se divide el dominio. La integracio´n incremental es un proceso determinado por
la deformacio´n [85] en el que el incremento de deformacio´n total (∆ε = d∆t) se conoce
en cada punto de integracio´n en cada instante de tiempo.
Cuando el problema se formula en grandes deformaciones, la objetividad incremental
se garantiza reescribiendo las ecuaciones constitutivas en en una configuracio´n neutralizada
o corrotacional [85, 86]. Esto se puede conseguir a partir de un grupo de rotaciones <,
tales que:
<˙ = ω¯ <, <(t=0) = 1 (3.50)
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siendo ω¯ un tensor espacial antime´trico:
ω¯ = −ω¯T
y
<T = <−1 (3.51)
El tensor de tensiones de Cauchy y el tensor de velocidad de deformaciones rotados
mediante < toman la forma:
σ< = <Tσ <, d< = <Td < (3.52)
y la derivada temporal de la tensio´n de Cauchy rotada:
σ˙< = <T (σ˙ + σ $ −$ σ)< = <Tσ∇< (3.53)
Puede observarse que, si ω¯ coincide con el tensor de espin w, σ∇ se corresponde
con la derivada de Jaumann del tensor de tensiones de de Cauchy, mientras que si se
elige ω¯ = Ω = R˙ RT el tensor de rotacio´n en la descomposicio´n polar del gradiente de
deformacio´n F), entonces σ∇ es ahora la derivada de Green-Naghdi-McInnis.
As´ı pues, en la configuracio´n corrotacional las derivadas objetivas pueden ser calcu-
ladas como simples derivadas temporales. Adema´s, teniendo en cuenta la ortogonalidad de
<, la simetr´ıa del tensor de tensiones de Cauchy y la del tensor gradiente de velocidades,
as´ı como la isotrop´ıa del tensor ela´stico (C< = C), las ecuaciones constitutivas en la
configuracio´n corrotacional son formalmente ide´nticas a las correspondientes a pequen˜as
deformaciones, reemplazando las variables espaciales por las variables rotadas.
3.3.2. Discretizacio´n de las ecuaciones diferenciales
Dada la ecuacio´n diferencial de primer orden
y˙ = f(t, y) (3.54)
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se puede discretizar, utilizando el me´todo Backward-Euler, obtenie´ndose:
yt+1 = yt +∆tf(t+ 1, yt+1) (3.55)
donde ∆t = (t+ 1)− t es el paso de la integracio´n.
En general, la ecuacio´n (3.55) es no lineal y debe ser resuelta en cada intervalo de
integracio´n temporal para encontrar el valor yt+1. La ventaja de los me´todos impl´ıcitos
con respecto a los expl´ıcitos es que garantizan estabilidad incondicional, lo que permite
poder utilizar un taman˜o de paso ∆t mayor.
En esta tesis se ha seguido un procedimiento de discretizacio´n impl´ıcito, basado en
el esquema espec´ıfico para el modelo de Gurson introducido por Aravas en 1987 [87].
La discretizacio´n de las ecuaciones diferenciales del modelo se realiza como se indica
a continuacio´n.
• Relacio´n Tensio´n-Deformacio´n
La relacio´n incremental entre tensiones de Cauchy y deformaciones (ecuacio´n (3.14)),
es de la forma:
∆σ = C :∆εe = C :
(
∆ε−∆εp −∆εθ) (3.56)
y la tensio´n en el instante t+ 1 puede escribirse como:
σt+1 = σt +C :∆ε−C :∆εp −C :∆εθ (3.57)
Se define el predictor ela´stico de la tensio´n en t+ 1 σtrialt+1 como:
σtrialt+1 ≡ σt +C :∆ε (3.58)
La expresio´n (3.57), en funcio´n del predictor ela´stico y de la deformacio´n pla´stica y
te´rmica toma la forma:
σt+1 = σ
trial
t+1 −C :∆εp −C :∆εθ (3.59)
con:
∆εθ = α∆θ1 (3.60)
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• Evolucio´n de la deformacio´n pla´stica
Descomponiendo el gradiente ∂Φ/∂σ en sus componentes hidrosta´tica y desviadora,
































Para el tratamiento del problema cuando es desacoplado en su partes hidrosta´tica
















La ecuacio´n (3.62) de la variacio´n de la deformacio´n pla´stica se escribe, en funcio´n


























t+1 −K∆εp1− 2G∆εqNt+1 − 3αK∆θ1 (3.68)






Separando la componente hidrosta´tica y la desviadora del tensor de tensiones en la
ecuacio´n (3.68), se cumple que:
pt+1 = p
trial














Strial : Strial = qt+1 + 3G∆εq (3.72)









o lo que es lo mismo, la igualdad entre los tensores desviadores unitarios Nt+1 y
Ntrial. Este hecho simplifica notablemente los ca´lculos ya que si bien St+1 no es




t+1 − 3G∆εq (3.74)
En la ecuacio´n (3.68), el predictor ela´stico σt+1
trial se corrige de forma que las
tensiones retornan a la superficie de fluencia actualizada. En el espacio desviador y
aplicando el algoritmo de retorno radial, la direccio´n de retorno a la superficie de
fluencia es siempre segu´n la normal unitariaN (figura 3.2). Este me´todo fue tambie´n
empleado por [88].
• Equivalencia del trabajo pla´stico
La relacio´n incremental correspondiente a la ecuacio´n (3.27) es de la forma:








































Figura 3.2: Representacio´n esquema´tica del algoritmo de retorno a la superficie de fluencia
en el espacio p-q.
• Relacio´n entre ε¯p y ˙¯εp
˙¯εp∆t = ∆ε¯p (3.76)
• Variacio´n de la densidad
∆ρ+ ρ∆ε : 1 = 0 (3.77)
• Variacio´n de la temperatura por disipacio´n pla´stica
ρCp∆θ = χσ :∆ε
p = χ (q∆εq − p∆εp) (3.78)
• Evolucio´n de la porosidad
∆f = (1− f)∆εp : 1+ A∆ε¯p +B (∆σ¯ −∆p) =
= (1− f)∆εp + A∆ε¯p +B (∆σ¯ −∆p) (3.79)
• Condiciones de Kuhn-Tucker
1. Si Φ(qtrial, ptrial, σ¯t, f
∗
t ) ≤ 0, entonces, en el instante (t+∆t):
σ = σtrial ≡ σ|t +C :∆ε (3.80)
p = ptrial ≡ −1
3
σtrial : 1
S = Strial ≡ σtrial + ptrial1








y las variables de estado ρ, ε¯p, ˙¯εp, f y θ no cambian (tienen el mismo valor que
en el instante anterior).
2. Si Φ(qtrial, ptrial, σ¯t, f
∗
t ) > 0, entonces, en el instante (t+∆t):
σ = σ|t +C : (∆ε−∆εp −∆εθ) 6= σtrial
Φ(q|t+1, p|t+1, σ¯t+1, f ∗|t+1) = 0
y el valor de las variables de estado cambia con respecto al instante anterior y
se actualiza.
3.3.3. Resolucio´n del sistema de ecuaciones algebraicas no linea-
les
El proceso de discretizacio´n recogido en el apartado anterior conduce al siguiente
sistema de ecuaciones algebraicas no lineales:
1. Relacio´n entre ∆εp y ∆εq
∆εpΦq +∆εqΦp = 0 (3.81)
2. Leyes de evolucio´n de las variables de estado:
a) Variacio´n de la densidad :
∆ρ+ ρ∆ε : 1 = 0 (3.82)





c) Evolucio´n de la porosidad:
∆f = (1− f)∆εp + A∆ε¯p +B (∆σ¯ −∆p) (3.84)
d) Variacio´n de ε¯p:
∆ε¯p = ˙¯εp∆t (3.85)
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Este conjunto de ecuaciones se puede representar de una manera compacta mediante:
∆Hα = hα(∆εp,∆εq, p, q,H
β) (3.87)
siendo Hα cada una de las variables de estado del material, y hα las leyes de evolu-
cio´n, en funcio´n de p, q, ∆εp, ∆εq y el resto de variables de estado H
β
3. Condiciones de Kuhn-Tucker para λ > 0:
Φ(q, p,Hα) = 0 (3.88)
El sistema se resuelve ahora aplicando el me´todo de Newton-Raphson, que, en esen-
cia, consiste en lo siguiente.
Dada la ecuacio´n no lineal:
{
F (∆x) = G(x) = 0 ∆x = xt+1 − xt
x|t = x0







δx(s) = 0 (3.89)
de donde se puede obtener la variable δx(s) como:







y el valor de x en el paso de iteracio´n (s+1):
x(s+1) = x(s) + δx(s) (3.91)
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El proceso de iteracio´n se repite hasta que el valor de G(x)(s) es inferior a un valor
prefijado de antemano, momento en que se toma para x el valor final:
xt+1 = x
(s+1) (3.92)
En el problema que aqu´ı se analiza la variable δx(s) se puede considerar un vector




q . El procedimiento de li-
nealizacio´n de las diferentes ecuaciones que conduce a su solucio´n se detalla a continuacio´n.
Para resolver el sistema de ecuaciones que resulta de la linealizacio´n de la ecuacio´n
3.81 a la ecuacio´n 3.88, y obtener el valor de las variables δx(s), se puede proceder a
resolver el sistema de 7 ecuaciones con 7 inco´gnitas por diferentes procedimientos:
• El ma´s sencillo consiste en invertir la matriz de coeficientes del sistema, pero esto
conlleva un coste computacional elevado, ya que es necesario invertir una matriz
(7x7) en cada paso de iteracio´n (s).
• Otra forma de resolver el sistema es la planteada por Aravas [87], ma´s complicada
de implementar pero con la ventaja de obtener la solucio´n sin necesidad de invertir
ninguna matriz. Este me´todo consiste en plantear las ecuaciones de evolucio´n de
las variables de estado (de la ecuacio´n 3.82 a la ecuacio´n 3.86) δHα(s) en funcio´n
de δ∆ε
(s)
p , y δ∆ε
(s)










q y del resto de variables en cada paso de iteracio´n (s).
Se detalla a continuacio´n este u´ltimo procedimiento de resolucio´n del sistema de ecuaciones
(3.81-3.88), en un paso de iteracio´n (s):



























































































δHα(s) = 0 (3.95)
A partir de (3.70) y (3.74) es fa´cil obtener:
δp(s) = Kδ∆ε(s)p + 3αKδθ
(s)
δq(s) = −3Gδ∆ε(s)q (3.96)
Introduciendo las ecuaciones de (3.96) en las leyes de evolucio´n, es posible obtener la


















α2 conocido. Entrando con (3.70), (3.74) y (3.97) en el sistema de ecua-


































El me´todo detallado de obtencio´n de estos para´metros se muestra en el Anexo II.






























y a partir de (3.100) y (3.101), los valores de δHα(s) en (3.97) quedan completamente
definidos para todas las variables de estado en (s) sin necesidad de invertir ninguna matriz,
con el consiguiente ahorro computacional.
Una vez conseguida la solucio´n del sistema de ecuaciones no lineales al alcanzarse
la precisio´n requerida en la iteracio´n (s), se esta´ en disposicio´n de actualizar todas las
variables.


































y el valor de todas las variables es conocido en (t+1) sin necesidad de invertir ninguna
matriz
3.4. Definicio´n del Jacobiano
El Jacobiano o mo´dulo de linealizacio´n se define como la relacio´n entre las derivadas














Para problemas elastopla´sticos, la consistencia entre el mo´dulo tangente y los algo-
ritmos de integracio´n empleados en la solucio´n de los problemas incrementales juega un
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papel crucial en preservar la convergencia cuadra´tica de los esquemas de solucio´n iterativa
basadas en el me´todo de Newton-Raphson. El valor del Jacobiano depende del algoritmo
usado para la integracio´n de las ecuaciones constitutivas y es, en general, diferente del
llamado mo´dulo tangente elastopla´stico.
El llamado mo´dulo tangente consistente se define por la diferenciacio´n exacta de las
ecuaciones constitutivas al final del paso t+ 1.
Su ca´lculo se hace necesario en los ana´lisis de tipo impl´ıcito, como el utilizado en el
co´digo ABAQUS/Standard [89].
La tensio´n de Cauchy, en el paso temporal t+ 1 se escribe, en funcio´n de los incre-
mentos de deformacio´n total, pla´stica y te´rmica, como:
σt+1 = σt +C :∆ε−C :∆εp −C :∆εθ (3.104)
y diferenciando esta expresio´n:
δσ = C : δε−C : δεp −C : δεθ =
= C : δε−Kδ∆εp1− 2Gδ(∆εqN)− 3αK δθ1 (3.105)
=
(
K1⊗ 1+ 2GIdev) δε−Kδ∆εp1− 2Gδ∆εqN−
−2G∆εqδN− 3αKδθ1
La igualdad de tensores N = Ntrial implica que:
pt+1 = p
trial
t+1 +K∆εp + 3αK∆θ
qt+1 = q
trial
t+1 − 3G∆εq (3.106)
y por tanto se cumple:
δp = δptrial +Kδ∆εp + 3αKδθ
δq = δqtrial − 3Gδ∆εq (3.107)
La diferenciacio´n de las ecuaciones (3.65), (3.87) y (3.81) conduce a:
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δHα = 0 (3.110)
Introduciendo las ecuaciones (3.107) en las ecuaciones (3.109) , e´stas pueden es-
cribirse de la forma:
δHα = hα1δ∆εp + hα2δ∆εq + hα3δp
trial + hα4δq
trial (3.111)
con hα1, hα2, hα3 y hα4 conocidas, y utilizando estos valores y las relaciones de (3.107) en
3.108 y 3.110, se puede obtener un sistema de ecuaciones que relaciona las variables δ∆εp
y δ∆εq con δp
trial y δqtrial:
A11δ∆εp + A12δ∆εq = B11δp
trial +B12δq
trial (3.112)
A21δ∆εp + A22δ∆εq = B21δp
trial +B22δq
trial (3.113)







con las constantes C11, C12, C21, C22 conocidas e igual a:
C11 =
B21A12 −B11A22





A22A11 − A12A21 C22 =
B22A11 −B12A21
A22A11 − A12A21 (3.115)
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Las leyes de evolucio´n de las variables de estado de 3.111 pueden escribirse en funcio´n
de las variables C11, C12, C21, C22 como:
δHα = (hα1C11 + hα2C21 + hα3) δp
trial + (hα1C12 + hα2C22 + hα4) δq
trial (3.116)




con los valores de C31 y C32 calculados segu´n (3.116).
Teniendo en cuenta que:






δe = δε− 1
3
δεkk1










la ecuacio´n (3.105) puede escribirse como:

















Strial ⊗ Strialδε+ 3αK2C311⊗ 1δε− 9αKG
qtrial
C321⊗ Strialδε
y agrupando te´rminos y operando se obtiene la expresio´n del Jacobiano:
δσ
δε










(C21 − 3αC32)1⊗ Strial − 3KG
qtrial
C12S










siendo G y K las constantes ela´sticas del material, α el coeficiente de expansio´n
te´rmica, y C11, C12, C21, C22, C31 y C32 los valores calculados en (3.115) y (3.116).
El valor de cada una de las constantes del Jacobiano puede encontrarse en el Anexo
III.
Como puede observarse, el Jacobiano no es en general sime´trico , lo que desde el punto
de vista nume´rico supone un aumento considerable en el tiempo de ca´lculo computacional.
En la configuracio´n espacial, la expresio´n de la tensio´n se obtiene a partir de la rotada
por la expresio´n: <t+1
σt+1 = <t+1σ<t+1 <Tt+1 (3.120)
y la matriz tangente consistente, J, a partir del operador rotado J< a trave´s de <t+1
como:
(J)ijkl = (<t+1)iI (<t+1)jJ (<t+1)kK (<t+1)lL (J<)IJKL (3.121)
3.5. Implementacio´n en ABAQUS
El algoritmo de integracio´n desarrollado ha sido implementado en el co´digo comercial
de elementos finitos impl´ıcito ABAQUS/Standard [89] a trave´s de la subrutina de usuario
UMAT. En la figura 3.3 se muestra el diagrama de flujo del algoritmo implementado.
Tambie´n el algoritmo se ha implementado en el co´digo ABAQUS/Explicit [90] con
la subrutina de usuario VMAT que, a diferencia del anterior, integra mediante me´todos




 propiedades del material
Definición de la parte
elástica del Jacobiano
Actualización de
tensiones trial y eTOTAL
Cálculo de




r, e, e, q, y fp
Jacobiano=Jacobianoelástico
p no cambian
Recuperación de las variables
de estado r, e, e, q, y f del paso anterior (t-1)pp
r   =r(s)
|t-1
q   =q(s) |t-1
f   =f(s) |t-1
e    =ep p(s) |t-1







dr   ,dq   , df,   de,    de(s)
(s) p(s) p(s)(s)
r       =r    +dr
q     =q    +dq
f      =f    +df







  (s+1) (s) (s)




Valor absoluto  de las
 Eq. constitutivas en
(s+1) es menor que
la tolerancia






r     =r
q     =q
f     =f











5) e     =e
  (s+1)(s)p p
 f<=0
Resolución de las ecuaciones
constitutivas en (s+1)
r, e, e, q, y fpp se actualizan
s=strial-C:(De+De )
p q






Figura 3.3: Diagrama de flujo de la subrutina UMAT
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3.6. Resultados nume´ricos
Se ha comprobado el funcionamiento del algoritmo propuesto implementandolo en
el co´digo comercial de elementos finitos ABAQUS/Standard [89] mediante el ana´lisis del
comportamiento de un u´nico elemento tipo C3D8H sometido a las tres siguientes condi-
ciones de carga (figura 3.4):
• (i) tensio´n uniaxial
• (ii) expansio´n volume´trica
• (iii) tensio´n uniaxial restringida
Estos tres casos fueron anteriormente analizados por Worswick y Pelletier [40] y Betego´n
et al. [43] en deformacio´n plana, y los dos primeros tambie´n fueron elegidos por Aravas











Figura 3.4: Casos con un u´nico elemento y condiciones de contorno: i) tensio´n uniaxial,
ii) expansio´n volume´trica, iii) tensio´n uniaxial restringida
Los materiales que se han utilizado en la modelizacio´n han sido el Acero 4340 (ma-
terial A) y el hierro ARCMO (material B). El l´ımite ela´stico de ambos materiales var´ıa
con ε¯p, ˙¯εp y θ de acuerdo con la ley de Johnson Cook, [91] cuya ecuacio´n es:
• para el caso de ˙¯εp < ˙¯ε0:
σ¯ = (K1 +K2 (ε¯
p)n) (1− θ∗m) (3.122)
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• para el caso de ˙¯εp ≥ ˙¯ε0:









donde θ∗ es la temperatura homo´loga definida por:
θ∗ =
T − T0
Tm − T0 (3.124)
con T0 y Tm la temperatura ambiente y la temperatura de fusio´n respectivamente.
K1, K2, n, ˙¯ε0, m son propiedades del material, las cuales vienen dadas en la tabla 3.1.
Los para´metros del modelo de Gurson para cada material aparecen en la tabla 3.2. En la
modelizacio´n u´nicamente se ha considerado nucleacio´n controlada por deformacio´n.
Material A Material B


















Tabla 3.1: Propiedades de los materiales




z fueron de 1 mm, y
la velocidad de deformacio´n ingenieril e˙z = vz/l
0
z tomaron valores de 1, 10
2, y 104 s−1.
Los resultados correspondientes al primer caso de carga (tensio´n uniaxial) se pre-
sentan en la figura 3.5. Se dibuja para ambos materiales la tensio´n uniaxial, normalizada
con el l´ımite ela´stico σ0, en funcio´n de la deformacio´n uniaxial para diferentes valores de
velocidad de deformacio´n con y sin tener en cuenta los efectos te´rmicos.
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Material A Material B








Tabla 3.2: Propiedades del modelo de Gurson de los materiales
Para el caso de expansio´n volume´trica, en la figura 3.6 se representa para ambos mate-
riales y para diferentes velocidades de deformacio´n la variacio´n de la tensio´n hidrosta´tica,
normalizada con el l´ımite ela´stico inicial σ0, en funcio´n de la deformacio´n logar´ıtmica
volume´trica (ev = 3ln(1 + u/l
0
z), siendo u el desplazamiento en las tres direcciones -del
mismo valor en este caso de carga- con y sin tener en cuenta el efecto de la temperatura.
Para el tercer estado de carga (tensio´n uniaxial restringida), la figura 3.7 muestra la
tensio´n axial, normalizada con σ0 como funcio´n de la deformacio´n axial, para diferentes
valores de velocidad de deformacio´n considerando y sin considerar efectos te´rmicos
En todos los casos los resultados muestran co´mo la velocidad de deformacio´n in-
crementa tanto la tensio´n ma´xima alcanzada como el valor de deformacio´n en el que se
presenta el valor ma´ximo de tensio´n.
El ablandamiento debido a la temperatura se observa claramente en el primer caso
de carga (tensio´n uniaxial) para el Hierro Armco (material B). Este efecto ma´s acusado
en este material, esta´ en consonancia con su mayor aumento del para´metro que afecta
al l´ımite ela´stico (θ∗)m. Para el resto de casos de carga, el efecto te´rmico es despreciable
comparado con el correspondiente a la velocidad de deformacio´n.
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Figura 3.5: Tensio´n axial en funcio´n de deformacio´n uniaxial para tensio´n uniaxial (a)
Material A. (b) Material B. Los casos en los que se tienen en cuenta los efectos te´rmicos
esta´n marcados con θ.
62













































Figura 3.6: Presio´n en funcio´n de deformacio´n volume´trica para expansio´n volume´trica



































































Figura 3.7: Tensio´n axial en funcio´n de deformacio´n axial para tensio´n uniaxial restringida
(a) Material A (b) Material B
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Para el primer caso de carga, la variacio´n de la porosidad con la deformacio´n para
los dos materiales estudiados se representa en la figura 3.8. Se observa co´mo la evolucio´n
de la porosidad no se ve afectada practicamente ni por la velocidad de deformacio´n ni por
la temperatura.
La misma informacio´n para el caso de expansio´n volume´trica y tensio´n uniaxial
restringida se muestra, respectivamente, en las figuras 3.9 y 3.10. Estas curvas son dife-
rentes a las del estado uniaxial debido a las altas triaxialidades que aqu´ı se alcanzan. En
estas curvas, el efecto de la temperatura es despreciable y el efecto de la variacio´n con la
velocidad de deformacio´n es ana´logo al encontrado por Betego´n et al. [43].
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Figura 3.8: Porosidad en funcio´n de deformacio´n axial para tensio´n uniaxial. a) Material
A. b) Material B.
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Figura 3.9: Porosidad en funcio´n de deformacio´n volume´trica para expansio´n volume´trica
a) Material A. b) Material B.
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Figura 3.10: Porosidad en funcio´n de deformacio´n axial para deformacio´n uniaxial re-
stringida a) Material A. b) Material B.
68
3.7. Comparacio´n con resultados experimentales
Con el algoritmo desarrollado en secciones anteriores se han simulado diferentes
ensayos de impacto sobre cilindros de Taylor cuyos datos se han encontrado en la literatura
cient´ıfica [92].
El ensayo de impacto sobre el cilindro de Taylor es un ensayo que consiste en lanzar
un cilindro de seccio´n circular contra una pared r´ıgida a una cierta velocidad inicial.
El dia´metro y la longitud inicial de las probetas analizadas son de 7.595 y 56.96 mm
respectivamente. El material de los cilindros es Cobre OFHC. La ley de endurecimiento
de este material sigue una ecuacio´n de tipo Jonson-Cook, de la forma:
• Para el caso de ˙¯εp < ˙¯ε0:
σ¯ = (K1 +K2 (ε¯
p)n) (1− (θ∗)m) (3.125)
• Para el caso de ˙¯εp ≥ ˙¯ε0:









con θ∗ = (θ − θ0)/(θm − θ0) y θm y θ0 la temperatura de fusio´n y la de referencia respec-
tivamente. Las constantes del material se muestran en la tabla 3.3.
E ν ρ0 K1 K2 n K3
MPa kg/m3 MPa MPa
124 0,34 8960 90 292 0,31 0,025
˙¯ε0 m T0 Tm χ Cp α
s−1 K K m2/s2/K K−1
1 1,09 298 1331 0,9 383 1,7x10−5
q1 q2 f0 fN sN εn fF
1,5 1,0 0,001 0,1 0,3 0,1 0,025
Tabla 3.3: Propiedades del Cobre OFHC
Las probetas analizadas presentan tres velocidades iniciales distintas: 153, 156 y 180
m/s.
Por la simetr´ıa del problema se puede realizar un ana´lisis bidimensional axisime´trico
de los casos, y se ha empleado una malla con un total de 3500 elementos de tipo CAX4R,
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y de taman˜o similar a la elegida por otros autores [39]. Un detalle del mallado utilizado










Figura 3.11: Detalle de la malla utilizada. La zona de impacto se encuentra situada en
z=0
La figura 3.12 muestra una seccio´n longitudinal del cilindro donde se dibuja la tensio´n
de Von Mises a diferentes instantes del proceso de impacto.
Para cada impacto de Taylor, se han comparado los resultados de dia´metro final
y longitud final de la probeta con los resultados experimentales obtenidos por House
[92], y se muestran en la figuras 3.13 y 3.14. Se observa co´mo los resultados nume´ricos
sobreestiman en las tres velocidades analizadas el dia´metro final y subestiman la longitud
final de la probeta. Sin embargo, en todos los casos los errores son inferiores al 10 % .
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Figura 3.12: Tensio´n de Von Mises a diferentes instantes del proceso de impacto
Tras comparar las predicciones de variacio´n de dia´metro/longitud con las experi-
mentales, se ha analizado la evolucio´n de la tensio´n hidrosta´tica, de la porosidad y de la
temperatura en el caso de velocidad de impacto de 153 m/s en tres elementos localizados
sobre el eje de simetr´ıa del cilindro y situados en la superficie de impacto a 2 mm y a 4
mm de distancia de dicha superficie de impacto.
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Figura 3.13: Dia´metros finales del cilindro de Taylor a distintas velocidades de impacto
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Figura 3.14: Longitudes finales del cilindro de Taylor a distintas velocidades de impacto
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2 mm
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Figura 3.15: Variacio´n de −p/σ0 en funcio´n del tiempo para tres elementos situados sobre
el eje axial del cilindro
La figura 3.15 muestra la evolucio´n de la tensio´n hidrosta´tica −p, adimensionalizada
con el l´ımite ela´stico σ0 en los tres elementos antes mencionados. Desde el comienzo del
ensayo hasta los 1.5 µs, la tensio´n en la superficie de impacto es de compresio´n alcanzando
valores mı´nimos de −p/σ0=-10,5. La propagacio´n de la onda de compresio´n genera un
ra´pido aumento de tensiones positivas, tanto en el elemento situado en la superficie de
impacto como en el resto de elementos analizados alcanzando valores ma´ximos de −p/σ0 =
2,5. Resultados similares fueron encontrados por Worswick y Pick [39]
La evolucio´n de la temperatura y la porosidad durante el ensayo se muestra en
la figuras 3.16 y 3.17. En dichas figuras se observa co´mo el valor ma´ximo de θ∗ = (θ −
θ0)/(θm−θ0) = 0,145 se alcanza en el elemento situado sobre la superficie de impacto a los
40 µs del comienzo del impacto y el valor ma´ximo de f se alcanza en el elemento situado
a 2 mm, con un valor de 0, 0148 a los 8 µs. Durante los periodos de expansio´n (−p > 0)
se produce un aumento brusco de porosidad, y durante los periodos de compresio´n una
disminucio´n. En el elemento situado en la cara de impacto la porosidad es pra´cticamente
nula. Resultados similares fueron encontrados por [39].
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Figura 3.16: Variacio´n de la temperatura con el tiempo para tres elementos situados sobre
el eje axial del cilindro










Figura 3.17: Variacio´n de la porosidad con el tiempo para tres elementos situados sobre
el eje axial del cilindro
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Cap´ıtulo 4
MODELO DE GURSON CON
PARA´METROS DEPENDIENTES
DE LA TRIAXIALIDAD
4.1. Planteamiento del problema
El modelo de Gurson original, sin para´metros de ajuste, se deriva de una solucio´n
aproximada del comportamiento de un so´lido de material r´ıgido perfectamente pla´stico
con un hueco esfe´rico en su interior. Posteriormente, Tvergaard ([93], [27]) introdujo va-
lores de ajuste q1 y q2 al modelo de Gurson para mejorar la prediccio´n del modelo para
un material elasto-pla´stico con endurecimiento por deformacio´n. Koplik y Needleman [94]
realizaron estudios micromeca´nicos en materiales con endurecimiento por deformacio´n y
propusieron q1 = 1,25 y q2 = 1,0 como valores o´ptimos de los para´metros del modelo de
Gurson modificado. Tanto los valores anteriormente citados, (q1 = 1,25 y q2 = 1,0) como
los valores de q1 = 1,5 y q2 = 1,0 han sido ampliamente utilizados en la literatura. Otros
investigadores han sugerido, sin embargo, el empleo de otros valores como o´ptimos para
estos para´metros [95]. En todos los casos, q1 y q2 se toman como constantes independi-
entes del material. No obstante, Faleskog et al. [33] y Gao et al. [96] han demostrado la
influencia del coeficiente de endurecimiento por deformacio´n en los para´metros q1 y q2.
Se ha observado adema´s, co´mo valores de q1 y q2 constantes no reproducen bien el com-
portamiento del material debido a la existencia de una dependencia de dichos para´metros
con el estado tensional y con el valor de la porosidad inicial. En los estudios de Kim et
al. [35], y utilizando modelos de celda con y sin hueco, se han analizado los efectos de la
triaxialidad y de la porosidad inicial en las curvas tensio´n-deformacio´n macrosco´pica y en
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el crecimiento del dan˜o demostrando los resultados obtenidos grandes dependencias entre
los para´metros o´ptimos del modelo GTN y el estado tensional y f0 del material.
En este cap´ıtulo se formula una modificacio´n del modelo de Gurson en el que se
incorporan la variacio´n de los para´metros q1 y q2 con la triaxialidad y la porosidad inicial
y se aplica espec´ıficamente para la variacio´n analizada por Kim el al. [35]
4.2. Variacio´n de los para´metros de Gurson con la
triaxialidad y la porosidad inicial
Recientemente, Kim et al.[35] han realizado un estudio que ha puesto claramente de
manifiesto la influencia de la triaxialidad del campo tensional y de la porosidad inicial en
los valores de los para´metros q1 y q2.
Esencialmente, el estudio consiste en comparar el comportamiento de una celda uni-
taria axisime´trica compuesta por una matriz elastopla´stica de Von Mises con un u´nico
hueco esfe´rico en su centro con una celda sin hueco que obedece al modelo GTN y con
una porosidad inicial, f0, ide´ntica a la del modelo de celda con hueco. Ambas celdas
esta´n sometidas a unas condiciones de contorno tales que, en cada ana´lisis, se mantiene
constante la triaxialidad
En la figura 4.1 ([35]) se representa la variacio´n de la tensio´n equivalente macrosco´pi-
ca (adimensionalizada con el l´ımite ela´stico inicial σ0), en funcio´n de la deformacio´n equi-
valente macrosco´pica, tanto para la celda de Von Mises con hueco como para las celdas
de Gurson con diferentes valores de los para´metros q1 y q2. Como se puede apreciar,
la respuesta es muy sensible a los para´metros elegidos, en concreto, la curva tensio´n-
deformacio´n alcanza tanto valores ma´ximos de Σe diferentes a distintos valores de q1 y q2,
como distintos valores de deformacio´n macrosco´pica equivalente (Ee)en los que se alcanza
el valor ma´ximo de tensio´n macrosco´pica equivalente (Σe). para cada caso.
Para obtener los valores o´ptimos de los para´metros del modelo de Gurson que mejor
ajustan los resultados de las celdas con hueco, Kim et al. [35] tratan de minimizar las
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Figura 4.1: Influencia de q1 y q2 en el modelo de Gurson para f0 = 0,0071 y T = 2,0
• los valores de tensio´n ma´xima alcanzada en ambos modelos
• las deformaciones a las que se producen las ma´ximas tensiones










Figura 4.2: Esquema de los criterios de seleccio´n de los para´metros q1 y q2 o´ptimos













si σ > σ0
con los para´metros E = 200 GPa, σ0 = 400 MPa, ν = 0,3 y n = 10.
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Tras el proceso de calibracio´n en el material analizado, se obtienen las siguientes
curvas (figura 4.3) que reflejan los valores o´ptimos de q1 y q2 en funcio´n de la triaxialidad





























Figura 4.3: Valores de q1 y q2 en funcio´n de la triaxialidad y de la porosidad inicial
En ellas se pone de manifiesto que los para´metros no son constantes, sino que de-
penden de la triaxialidad y de la porosidad inicial.
4.3. Modelo con para´metros variables
Para abordar la integracio´n de las ecuaciones del modelo GTN considerando para´-
metros variables, se ha utilizado el esquema desarrollado en el cap´ıtulo 3 para condi-
ciones esta´ticas modificado para incluir la dependencia de los para´mteros q1 y q2 con la
triaxialidad.
En un problema con triaxialidad variable, los para´metros q1 y q2 no se mantienen
constantes sino que son funcio´n de la triaxialidad T y la porosidad inicial f0:
q1 = q1(T, f0) q2 = q2(T, f0) (4.2)
79
Por tanto, la funcio´n de plastificacio´n del modelo GTN, Φ, debe considerarse depen-
diente de q1 y q2. As´ı, para un valor dado de f0, la diferencial de Φ(q, p, σ¯, f
∗, q1, q2) tiene
ahora la expresio´n:






















































A continuacio´n, se indican las modificaciones a que da lugar esta consideracio´n en el
proceso de integracio´n de las ecuaciones constitutivas y la constitucio´n del Jacobiano:
• Sufren modificacio´n:
• B(s)10 , A(s)11 y A(s)12 de la ecuacio´n (3.98)
• B(s)20 , A(s)21 y A(s)22 de la ecuacio´n (3.99)
• A11, A12, B11, B12 de la ecuacio´n (3.112)
• A21, A22, B21 y B22 de la ecuacio´n (3.113)
• No cambian de expresio´n sin embargo:
• δHα(s) en la ecuacio´n (3.97).
• δHα en la ecuacio´n (3.111).
La obtencio´n de las variables para este caso se muestra en el Anexo IV.
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4.4. Validacio´n del modelo con ana´lisis basados en
celdas unitarias
4.4.1. Formulacio´n del problema
La simulacio´n por elementos finitos de problemas de celdas unitarias con un hueco
central que var´ıa de volumen bajo estados de triaxialidad constante es un procedimiento
nume´rico muy utilizado para el estudio de la evolucio´n del dan˜o du´ctil de los materiales
Siguiendo los trabajos de Tvergaard [93] y Koplik y Needleman [94], el material se
considera formado por un conjunto de celdas hexagonales unitarias perio´dicas y ensam-
bladas entre si (figura 4.4). Cada celda unitaria contiene un hueco esfe´rico en su interior
procedente de una inclusio´n. Para simplificar el problema, se consideran celdas cil´ındricas
en vez de hexagonales, de dimensiones iniciales 2L0 y R0 con un hueco en su interior de
radio r0. Esta simplificacio´n convierte el problema tridimensional en un problema bidi-
mensional axisime´trico.
Se consideran dos configuraciones de celda:
• La primera, consiste en una celda de un material de Von Mises (plasticidad conven-
cional J2) que contiene en su centro un hueco esfe´rico de tal manera que la fraccio´n
de volumen ocupada por el hueco, Vhueco, es tal que (Vhueco/Vcelda) = f0, donde Vcelda
es el volumen de la celda.
• La segunda es una celda sin hueco macrosco´pico constituida por un material que
cumple las relaciones constitutivas del modelo GTN, con una fraccio´n volume´trica
inicial f0 ide´ntica al valor de la celda unitaria con hueco.
Las celdas unitarias siguen una distribucio´n perio´dica (Tvergaard [93], Koplik y
Needleman [94]) y por tanto, se debe garantizar que en todo momento las superficies















Figura 4.4: Transformacio´n de la celda cil´ındrica con un hueco central en un problema
axisime´trico
Bajo estas condiciones, las deformaciones principales macrosco´picas y la deformacio´n
efectiva puede expresarse como:













|Ez − Er| (4.7)
donde R y L son, respectivamente, el radio y la longitud de la celda deformada .





(Σz + 2Σr) Σe = |Σz − Σr| Σθ = Σr (4.8)
donde Σr Σθ y Σz son respectivamente las tensiones verdaderas macrosco´picas en coorde-
nadas cil´ındricas, segu´n la direccio´n radial, circunferencial y vertical.







































Figura 4.5: Condiciones de contorno de carga impuestas en la celda con hueco
Las condiciones de contorno de ambos modelos de celda se prescriben de tal forma
que sea posible controlar la evolucio´n de ρ (y por tanto la evolucio´n de T ) durante el
proceso de carga y pueden ser de desplazamiento o de carga.
Por ejemplo, para una celda de dimensiones L y R en direccio´n r y z respectivamente,
y con un hueco esfe´rico en la celda con hueco de radio r, las condiciones de contorno en
desplazamiento se formulan:
En el modelo de celda con hueco (figura 4.6):
u˙r(I) = 0, Σ˙z(I) = Σ˙Θ(I) = 0 en r = 0 (4.12)
u˙r(I) = U˙r(I), Σ˙z(I) = Σ˙Θ(I) = 0 en r = R (4.13)
u˙z(I) = U˙z(I), Σ˙r(I) = Σ˙Θ(I) = 0 en z = L (4.14)
Σ˙r(I) = Σ˙z(I) = Σ˙Θ(I) = 0, en (r)
2 + (z)2 = r2 (4.15)
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En el modelo de celda sin hueco, las condiciones de contorno son (figura 4.6):
u˙r(II) = 0, Σ˙z(II) = Σ˙Θ(II) = 0 en r = 0 (4.16)
u˙r(II) = U˙r(II), Σ˙z(II) = Σ˙Θ(II) = 0 en r = R (4.17)












Figura 4.6: Condiciones de contorno de desplazamiento para las celdas con y sin hueco
central
Para asegurar que ambos modelos de celda unitaria (con y sin hueco) son equiva-
lentes, se impondra´n condiciones de contorno que aseguren que ambas celdas son sometidas
al mismo estado macrosco´pico de carga. Las superficies externas en todos los casos esta´n
sometidas a tensiones normales exclusivamente y adema´s, para el caso de celda con hueco,
la superficie del hueco esta´ libre de tensiones. Ambos modelos son equivalentes si:







Si adema´s se desea triaxialidad constante la ecuacio´n anterior debe ser igual a un valor
constante.
Para garantizar que ambos modelos son equivalentes es necesario imponer una condi-
cio´n ma´s, que puede ser una de las siguientes: o bien asegurar el mismo desplazamiento
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en r en ambas celdas, o bien el mismo desplazamiento en z o bien una combinacio´n lineal
de ambos (los valores de las constantes A y B son elegidos por el usuario pero deben ser
los mismos en ambas configuraciones):
(2) Ambas configuraciones mantienen el mismo valor de desplazamiento (o´ tensio´n)
en r o´ en z (o en una combinacio´n lineal de ambas direcciones) durante el proceso de
carga.














Celda 1 Celda 2
Figura 4.7: Modelo de celda de Von Mises con hueco y de Gurson sin hueco equivalente
4.4.2. Me´todos de Implementacio´n nume´rica para triaxialidad
constante
Las condiciones de contorno que se debe imponer a las celdas unitarias para conseguir
valores de triaxialidad macrosco´pica constante durante todo el proceso de carga, puede
ser llevada a cabo por varios me´todos. Tres de los ma´s utilizados se recogen en el trabajo
de Lin et.al [97] y se detallan a continuacio´n :
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Me´todo I: Utilizacio´n de un elemento muelle
Esta forma de conseguir estados de triaxialidad constante ya fue utilizada por Brocks
et al.[95] y Muhlich y Brocks [98], en celdas axisime´tricas sometidas a estados de carga
mono´tonos o c´ıclicos, y se basa en la utilizacio´n de un elemento ela´stico y un elemento










Figura 4.8: Condiciones de contorno: Utilizacio´n de elementos ela´sticos y muelle
El me´todo consiste en prescribir el desplazamiento vertical, Umaxz , del nodo muelle
y el desplazamiento horizontal Umaxr del nodo ela´stico, y cargar la celda hasta que los




z que dan lugar a
la triaxialidad prescrita. Se asume que durante todo el proceso de carga las superficies
formadas por los nodos 3 y 4 y los nodos 1 y 2 son siempre paralelas (figura 4.8). Lo
mismo ocurre con las superficies formadas por los nodos 2-3 y 1-4, es decir, durante todo









Para el caso del elemento muelle, la fuerza vertical Fz puede expresarse como:
Fz = C(U
max
z − U (3)z ) (4.21)
siendo C la rigidez del muelle. El valor de la tensio´n macrosco´pica Σz que actu´a sobre la










siendo, respectivamente, R0 y R los radios de la celda al inicio del proceso y en un estado
de carga actual respectivamente.
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(Umaxr − U (3)r ) (4.23)
donde E, A y L son, respectivamente, el mo´dulo ela´stico, la seccio´n y la longitud inicial












con H0 y H las longitudes de la celda inicial y en el momento actual. Por tanto, la relacio´n














3|Σr − Σz| →
Σr
Σz
= f(T ) (4.26)








(R0 + Ur(3))(Umaxr − U (3)r )
(4.27)










r )(Umaxr − U (3)r )
(4.28)
La rigidez del elemento ela´stico EA/L se puede implementar en ABAQUS/Standard [89]
a trave´s de la subrutina de usuario UEL.





z , el resto de grados de libertad se fijan a partir de ellos. Las cargas externas se
aplican para prescribir los desplazamientos Umaxz y U
max
r , y los desplazamientos en el nodo
3 se determinan resolviendo la ecuacio´n de equilibrio 4.28. Debido a que las cargas en los
elementos ela´stico y muelle dependen de los desplazamientos en el nodo 3, es necesario
realizar una serie de iteraciones para llegar al estado de equilibrio.
Ventajas del me´todo
• Las fuerzas y los desplazamientos utilizados para el ca´lculo de la triaxialidad co-
rresponden siempre al estado de equilibrio actual, por lo que los resultados obtenidos
son suficientemente precisos.
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• Para realizar el control de triaxialidad se realiza un control de desplazamiento y no
un control de carga, por lo que el me´todo puede ser aplicado a materiales que sufren
procesos de ablandamiento durante la carga.
Inconvenientes del me´todo
• Son necesarias muchas iteraciones para encontrar el estado de equilibrio.
• La convergencia es muy sensible a la rigidez del elemento muelle.
• Es dificil controlar de forma precisa los desplazamientos del nodo 3 en la celda
axisime´trica
• Es dificil tratar los saltos de triaxialidad de valores positivos a negativos en los casos
en los que la celda se carga c´ıclicamente.








Figura 4.9: Condiciones de contorno para el me´todo con control de desplazamiento
En este me´todo se elimina el elemento muelle y el proceso de carga se controla
directamente a partir del desplazamiento Uz del nodo 3. Durante todo el proceso, la
superficie superior y la superficie cil´ındrica permanecen perpendicular y paralela al eje Z
respectivamente. Para obtener el valor de Fr (ecuacio´n 4.25), es necesario conocer el valor
fuerza Fz del nodo 3. Este valor sin embargo puede ser obtenido u´nicamente al final de la
iteracio´n tras resolver las ecuaciones del modelo, por lo que el me´todo utiliza el valor de
Fz del paso anterior F
i−1








(R0 + Ur(3))(Umaxr − U (3)r )
(4.29)
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Este me´todo se puede implementar en ABAQUS/Standard [89] a trave´s de las sub-
rutinas de usuario URDFIL y DBFILE, que permiten leer las fuerzas de reaccio´n de los
resultados y utilizar estos valores en un paso para calcular los valores de Fr en el nuevo
paso de integracio´n. Esta estrategia es por tanto aproximada, y su precisio´n depende de
lo pro´ximos que este´n los valores Fz y F
i−1
z y del taman˜o de los pasos.
Ventajas
• Se puede conseguir un control preciso de desplazamiento Uz del nodo 3.
• Al realizarse un control de desplazamiento, esta te´cnica es aplicable a materiales
con reg´ımenes de ablandamiento.
• En esta te´cnica no se utiliza un elemento muelle, por lo que no existe dependencia
de la convergencia con la rigidez elegida del elemento muelle como en el caso del
me´todo I.
Inconvenientes
• La estrategia nume´rica es aproximada, ya que se utiliza el valor de la fuerza Fz del
paso anterior para obtener el valor de Fr del elemento ela´stico.
• Los problemas con los saltos de triaxialidad de valores positivos a negativos aumen-
tan.
Me´todo III: Control de fuerza
Las tensiones macrosco´picas Σr y Σz se definen a trave´s de las cargas introducidas
de forma uniforme en la superficie superior y cil´ındrica de la celda respectivamente. Las
tracciones macrosco´picas Σr Y Σz cumplen la ecuacion:
Σr = f(T )Σz (4.30)
f(T ) =
{
(1 + 3T )/(3T − 2) si Σr ≤ Σz
(3T − 1)/(3T + 2) si Σr > Σz
Para definir la relacio´n entre ambas tracciones macrosco´picas, el programa ABAQUS/Standard











Figura 4.10: Condiciones de contorno par la celda con control de fuerza
• Se tiene un control preciso de Σr y Σz, por lo que cambios de triaxialidad de valores
positivos a negativos no afectan a la computacio´n.
• La estrategia nume´rica es precisa.
Inconvenientes
• Como la carga se controla por traccio´n, la te´cnica no puede ser aplicada en las
regiones pla´sticas con bajo modulo de endurecimiento o en re´gimenes de ablan-
damiento del material.
Me´todo IV: Utilizacio´n de nodos dummy: control de desplazamiento
Un me´todo de control de triaxialidad controlada por desplazamiento fue desarrollado
por Faleskog et al. [33], y se basa en los siguientes principios:
La variacio´n de la energ´ıa del trabajo total de deformacio´n puede expresarse, en una
celda [99], como:
W˙ = V ΣrE˙r + V ΣθE˙θ + V ΣzE˙z (4.31)
donde V es el volumen de la celda, Σr, Σθ, Σz las tensiones verdaderas macrosco´picas
y E˙r, E˙θ y E˙z las deformaciones macrosco´picas. Para el caso axilsime´trico (E˙θ = E˙r y
Σθ = Σr), la ecuacio´n anterior se simplifica resultando:
W˙ = 2V ΣrE˙r + V ΣzE˙z (4.32)
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Si se definen los valores de carga Pr y Pz (conjugados de E˙r y E˙z, respectivamente) como
Pr = 2V Σr y Pz = V Σz, la ecuacio´n anterior se escribe como:
W˙ = PrE˙r + PzE˙z (4.33)
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En el sistema de coordenadas transformado, la variacio´n de la energ´ıa de deformacio´n
total se puede escribir como:
W˙ = V ΣzE˙z + 2V ΣrE˙r = PzE˙z + PrE˙r = P2E˙2 (4.37)
y las condiciones de contorno en el nuevo sistema de coordenadas, deben cumplir que:
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1. P˙1 = 0
2. E˙2 = E˙0
donde E˙0 es una constante prescrita por el usuario.
En el sistema de coordenadas cil´ındrico original, la prescripciones P˙1 = 0 y E˙0 = E˙2,
equivalen a:
1. P˙1 = 0







equivalente a la ecuacio´n 4.19.
2. E˙2 = E˙0
W˙ = PzE˙z + PrE˙r = P2E˙2 → β1E˙r + β2E˙z = E˙0 = cte (4.39)
equivalente a la ecuacio´n 4.20 (c)


















Para el caso concreto de ρ constante, la ecuacio´n 4.39 puede integrarse para obtener:
β1 · lnEr + β2 · lnEz = cte · t (4.42)
4.4.3. Solucio´n nume´rica para triaxialidad variable
En un problema con triaxialidad variable, el me´todo desarrollado por Faleskog et al.
[33] necesita un tratamiento especial, ya que la ecuacio´n (4.39):
β1E˙r + β2E˙z = E˙0 = cte (4.43)
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no puede ser directamente integrada, y debe ser resuelta de forma incremental en cada




















los incrementos de deformacio´n en el paso (i) en direccio´n r y z
respectivamente.








∆Er|i = ur(i)− ur(i− 1)
R0 + ur(i)
(4.45)
∆Ez|i = uz(i)− uz(i− 1)
L0 + uz(i)
(4.46)
• ur(i) y ur(i − 1) son los desplazamientos del nodo en direccio´n radial en los pasos
de integracio´n (i) e (i− 1) respectivamente.
• uz(i) y uz(i− 1) son los desplazamientos del nodo en direccio´n axial en (i) e (i− 1).
• L0 y R0 son las coordenadas iniciales del nodo en la celda axisime´trica en direccio´n
axial y radial respectivamente.
4.4.4. Implementacio´n en ABAQUS. Subrutina MPC
Las condiciones P˙1 = 0 y E˙2 = E˙0, se implementan en ABAQUS/Standard [89] en
un elemento tipo CAX8R de la siguiente forma:
• Se impone el mismo desplazamiento longitudinal Uz a todos los nodos de la superficie
superior de longitud L. Esto se realiza con la opcio´n *EQUATION.
• Se impone el mismo desplazamiento radial, Ur, a todos los nodos de la superficie
exterior de radio R. Para ello se usa de nuevo la opcio´n *EQUATION.
• Se relaciona el movimiento del nodo 1 perteneciente a ambas superficies (ver figura
4.11) con un nodo auxiliar (’dummy’) de tal forma que el segmento cuyos extremos








Figura 4.11: Condiciones de contorno utilizando un nodo dummy
en direccio´n 2) y E˙2 = E˙0. La implementacio´n de las ecuaciones 4.38 y 4.44 para
triaxialidad variable se realiza a trave´s de una subrutina de usuario MPC. El dia-
grama de flujo que se sigue en la implementacio´n de la subrutina MPC se muestra
en la figura 4.12
4.4.5. Resultados nume´ricos
Los ana´lisis nume´ricos sobre las celdas unitarias se han llevado a cabo con el me´todo
de integracio´n desarrollado que se ha implementado en ABAQUS/Standard, a trave´s de la
subrutina de usuario UMAT. La traixialidad se controla mediante la subrutina de usuario
MPC. En todos los casos analizados las dimensiones iniciales de las celdas axisime´tricas
fueron L0 = R0 = 1mm, y cosidera´ndose valores de porosidad inicial f0 = 0,001 y f0 =
0,0071. La malla en la celda con el modelo de Von Mises, esta´ formada por un total
de 1600 elementos isoparame´tricos de integracio´n reducida. De todos ellos, 40 elementos
esta´n situados alrededor de la cavidad y otros 40 elementos en direccio´n radial.
La primera parte del trabajo ha consistido en validar los resultados obtenidos por
Kim et al. [35] para triaxialidad constante. La validacio´n ha consistido en reproducir los
resultados obtenidos por estos autores para un valor de triaxialidad T= 2,0 y f0 = 0,071
con diferentes valores de q1 y q2 y que se muestran en la figura (4.1). Una vez realizada
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Nodo dummy:Imposición de la
 condición  U2dummy=cte. Cálculo de E2
Imposición de deformación uniaxial
 entre nodo 1 - nodo dummy (P1=0)
Obtención de U1 dummy. Cálculo de E1
Obtención de Ur (nodo 1): Obtención de Uz (nodo 1):
Er=b2E1+b1E2
Cálculo de Ur Cálculo de Uz
Ez=-b1E1+b2E2
Figura 4.12: Diagrama de flujo de la subrutina MPC
Figura 4.13: Malla y detalle de malla para el modelo de celda con hueco
esta validacio´n, se ha planteado el ana´lisis con para´metros con triaxialidad variable, antes
de lo cual, para cada f0, los valores o´ptimos de los para´metros q1 y q2 aportados por Kim
et al. [35] (figura 4.3) se han aproximado mediante un polinomio de tercer grado de la
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forma:
q1(f0, T ) = A1T
3 +B1T
2 + C1T +D1 (4.47)
q2(f0, T ) = A2T
3 +B2T
2 + C2T +D2









2 + 2B2T + C2 (4.48)




















Figura 4.14: Ajuste de los para´metros con T para f0 = 0, 001
En las tablas 4.1 y 4.2 se muestran los valores de los coeficientes de ajuste corres-
pondientes a las porosidades iniciales f0 = 0,001 (tabla 4.1) y f0 = 0,0071 (tabla 4.2).
Los casos de triaxialidad variable analizados han sido los siguientes:
96


















Figura 4.15: Ajuste de los para´metros con T para f0 = 0, 0071
A1 B1 C1 D1
q1 0,3933 −2,8771 6,7402 −3,258
A2 B2 C2 D2
q2 −0,02 0,1971 −0,6336 1,568
Tabla 4.1: Coeficientes de ajuste para f0 = 0,001
A1 B1 C1 D1
q1 0,0267 −0,5 1,8633 −0,34
A2 B2 C2 D2
q2 −0,1 0,6714 −1,5107 2,04
Tabla 4.2: Coeficientes de ajuste para f0 = 0,0071
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Caso 1: Triaxialidad con variacio´n cuadra´tica
La variacio´n de la triaxialidad con la deformacio´n equivalente para el primer caso
analizado sigue la ecuacio´n:











y aparece representada en la figura 4.16.











Figura 4.16: Variacio´n cuadra´tica de la triaxialidad con la deformacio´n equivalente.
En la figura 4.17 se muestra la variacio´n de la tensio´n equivalente macrosco´pica
adimensionalizada con porosidad f0 = 0, 001 para los siguientes ana´lisis.
• Modelo de Von Mises con hueco
• Modelo de Gurson con para´metros variables.
• Modelo de Gurson con para´metros constantes de valores q1 = 1,5 y q2 = 1,0.
• Modelo de Gurson con para´metros constantes de valores q1 = 1,25 y q2 = 1,0.
En la figura 4.18 se recoge la misma informacio´n que en la anterior, pero para f0 =
0,0071.
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Figura 4.17: Relacio´n tensio´n-deformacio´n con f0 = 0,001 y variacio´n cuadra´tica de T

















Figura 4.18: Relacio´n tensio´n-deformacio´n con f0 = 0,0071 y variacio´n cuadra´tica de T
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A partir de los resultados obtenidos en las figuras 4.17 y 4.18 se observa co´mo para
ambos valores de dan˜o inicial f0 = 0,001 y f0 = 0,0071, el modelo de Gurson con para´-
metros q1 y q2 variable es el que mejor se aproxima a los resultados correspondientes al
modelo de Von Mises con hueco. Tambie´n se observa en ambas gra´ficas co´mo considerar
valores constantes de q1 = 1,25 y q2 = 1,0 presenta mejores resultados que considerar
valores constantes q1 = 1, 5 y q2 = 1,0 , y para el caso de f0 = 0,0071 (figura 4.18) el
resultado para q1 = 1,25 y q2 = 1,0 es tan preciso como considerar q1 y q2 variable.
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Caso 2: Triaxialidad con variacio´n lineal creciente
Como segundo caso se ha considerado una triaxialidad lineal creciente Ee segu´n la
ecuacio´n:






que se representa en la figura 4.19.











Figura 4.19: Variacio´n lineal con pendiente positiva de la triaxialidad en funcio´n de Ee.
En las figuras 4.20 y 4.21 se muestra la tensio´n equivalente macrosco´pica adimen-
sionalizada para f0 = 0,001 y f0 = 0,0071 respectivamente, para los casos de modelo de
Von Mises con hueco y modelos de Gurson considerando para´metros constantes (q1 = 1,5,
q2 = 1,0 y q1 = 1,25, q2 = 1,0) y para´metros variables.
Se observa co´mo, tanto para el caso de porosidad inicial f0 = 0, 001 (figura 4.20) como
para el caso de f0 = 0,0071, (figura 4.21), considerar para´metros q1 y q2 variables ajusta
mejor los resultados al caso de celda con hueco que considerar para´metros constantes.
Para el caso de dan˜o inicial f0 = 0,0071, el caso de para´metros constantes q1 = 1,25 y
q2 = 1,0 produce tan buenos resultados como el caso con para´metros variables.
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Figura 4.20: Relacio´n tensio´n-deformacio´n con f0 = 0,001 y variacio´n lineal con pendiente
positiva de T















q1=1.25, q2=1.0 Von Mises
Figura 4.21: Relacio´n tensio´n-deformacio´n con f0 = 0,0071 y variacio´n lineal con pendiente
positiva de T
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Caso 3: Triaxialidad con variacio´n lineal decreciente
El tercer caso analizado consiste en una variacio´n de triaxialidad lineal decreciente







representada en la figura 4.22.
Las figuras 4.23 y 4.24 muestran la variacio´n de la tensio´n equivalente macrosco´pica
para los modelos de Von Mises y con para´metros constantes y variables antes mencionados.
La figura 4.23 corresponde al caso de porosidad inicial f0 = 0,001 y la figura 4.24 al caso
f0 = 0,0071.











Figura 4.22: Variacio´n lineal con pendiente negativa de la triaxialidad en funcio´n de Ee
Se observa en ambas gra´ficas co´mo considerar para´metros q1 y q2 variables mejora
los resultados respecto a considerar para´metros constantes. Para ambos casos de dan˜o
inicial (figuras 4.23 y 4.24), las curvas Σe/σ0 − Ee para valores de q1 y q2 constantes se
alejan ma´s a los resultados del modelo de celda con hueco que los casos con valores de q1
y q2 dependiente con la triaxialidad.
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Figura 4.23: Relacio´n tensio´n-deformacio´n con f0 = 0,001 y variacio´n lineal con pendiente
negativa de T

















Figura 4.24: Relacio´n tensio´n-deformacio´n con f0 = 0,0071 y variacio´n lineal con pendiente
negativa de T
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4.5. Comparacio´n con resultados experimentales
Con el modelo de Gurson con para´mteros dependientes del campo tensional, se ha
simulado ensayos de traccio´n esta´tica sobre probetas entalladas lateralmente con entallas
de diferente radio de curvatura, en las que se generan distintos estados de triaxialidad.
El material elegido para los ensayos de traccio´n es un acero inoxidable ferr´ıtico DIN:
X6Cr17.
4.5.1. Resultados experimentales
Se han ensayado probetas con tres geometr´ıas distintas como se muestran en la
figura 4.25. Las probetas tipo A son probetas cil´ındricas de traccio´n convencionales que
se han ensayado con el objetivo de obtener la curva tensio´n-deformacio´n del material.
Las probeats tipo B y tipo C son probetas entalladas lateralmente cuyas geometr´ıa de
entalla que se pueden apreciar en la figura 4.25. El ensayo se ha realizado con control
de desplazamiento en una ma´quina universal de ensayos Instron 8516 usando una ce´lula
de carga 100 kN e imponiendo una velocidad de desplazamiento en el cabezal mo´vil de



















Figura 4.25: Geometr´ıa de las probetas con distinta entalla
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Durante los ensayos de traccio´n se ha medido tanto la carga aplicada, como el des-
plazamiento relativo entre dos puntos de la probeta sime´tricos con relacio´n al plano de
la entalla. La medida de este desplazamiento se ha obtenido con un extenso´metro lon-
gitudinal de 12,5 mm de longitud base. En la figura 4.26 se muestra la disposicio´n del
extenso´metro sobre una de las probetas ensayadas.
Figura 4.26: Montaje del extenso´metro sobre una de las probetas ensayadas
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De los resultados del ensayo de las probetas tipo se ha obtenido la curva tensio´n de
formacio´n del material que se muestra en la figura 4.27. Adema´s, para el material se ha
tomado un valor de mo´dulo de elasticidad E = 195 GPa y un coeficiente de Poisson ν de
valor 0,3.















Figura 4.27: Curva tensio´n-deformacio´n del acero X6Cr17
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4.5.2. Simulacio´n nume´rica
Los ensayos de traccio´n sobre las probetas se han simulado nume´ricamente por el
me´todo de los elementos finitos mediante el co´digo ABAQUS/Standard utilizando una
subrutina de usuario UMAT que implementa el algoritmo desarrollado. Debido a la doble
simetr´ıa del problema, u´nicamente ha sido necesario simular 1/4 de las probetas. La
mallas utilizadas en el ana´lisis constan de 950 elementos en el caso de la probeta con
entalla R=2,0 y de 750 elementos para la probeta con entalla R=0,2 (figuras 4.28 y 4.29
respectivamente). El tipo de elementos empleado es CAX8R en ambas probetas. Se ha
realizado adema´s en los dos casos analizados un afinamiento de las mallas en la zona ma´s
pro´xima al fondo de la entalla.
Figura 4.28: Malla para la probeta con entalla R=2,0 y detalle en el fondo de la entalla
Utilizando un modelo GTN con para´metros fijos se han ajustado los valores nume´ri-
cos obtenidos con dicho modelo a los resultados experimentales correspondientes a la
probeta con radio de curvatura de entalla R = 2,0 mm. Los para´metros con los que se
ha conseguido concordancia entre ambos resultados (ver figura 4.30) son: f0 = 0,015 ,
fc = 0,06 , fF = 0,2, q1 = 1,5 y q2 = 1,0
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Figura 4.29: Malla para la probeta con entalla R=0,2 y detalle en el fondo de la entalla
Hay que hacer notar que por simplicidad no se ha considerado nucleacio´n de mi-
crovac´ıos ni coalescencia utilizando Thomason.
Con los para´metros obtenidos para la primera probeta se ha simulado el ensayo
correspondiente a la de radio de entalla de R = 0,2 mm y se han comparado los resultados
experimentales, comparacio´n que se muestra en la figura 4.31.
Como puede observarse, los resultados experimentales correspondientes a ambas pro-
betas, que presentan diferentes estados de triaxialidad, no pueden ser ajustadas con un
mismo grupo de para´metros.
A partir de las curvas de variacio´n de q1 y q2 con T y f0 [35], se han obtenido
los para´metros correspondientes a la porosidad f0 = 0,015 para diferentes valores de




2 + C1T +D1 (4.52)
q2 = A2T
3 +B2T
2 + C2T +D2 (4.53)
cuyos para´metros se recogen en la tabla 4.3.
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Figura 4.30: Ajuste del modelo de Gurson a la curva carga-desplazamiento experimental
para la probeta con radio R=2,0
A1 B1 C1 D1
q1 0,0281 −0,4459 1,5497 −0,0038
A2 B2 C2 D2
q2 −0,04 0,3667 −0,9867 1,71
Tabla 4.3: Para´metros de interpolacio´n para q1 y q2 y f0=0,015
Los resultados experimentales se han vuelto a comparar con los correspondientes al
modelo con para´metros variables y el resultado de esa comparacio´n se muestra en la figura
4.33 (probeta B) y 4.34 (probeta C).
Puede observarse que con la utilizacio´n de para´metros no constantes (variables con
la triaxialidad) se pueden ajustar completamente los resultados correspondientes a las dos
probetas ensayadas.
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Figura 4.31: Ajuste del modelo de Gurson a la curva carga-desplazamiento experimental
para la probeta con radio R=0,2


















Figura 4.32: Ajuste de los para´metros de Gurson para f0 = 0,015
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modelo numérico q1=1.5 q2=1.0
modelo numérico q1, q2=variable
Figura 4.33: Ajuste del modelo de Gurson a la curva carga-desplazamiento experimental
para la probeta con radio R=2,0















modelo numérico q1=1.5 q2=1.0
modelo numérico q1, q2=variable
Figura 4.34: Ajuste del modelo de Gurson a la curva carga-desplazamiento experimental
para la probeta con radio R=0,2
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Cap´ıtulo 5
INFLUENCIA DE LA POROSIDAD
EN LA CAVITACIO´N EN
METALES DU´CTILES
5.1. Introduccio´n
Los feno´menos de inestabilidad por cavitacio´n son feno´menos en los que se observa un
ra´pido crecimiento de un microvac´ıo sin aumento de las deformaciones o de las tensiones
en puntos alejados del hueco se produce en aquellos casos en los que las tensiones son lo
suficientemente altas para que el trabajo ela´stico liberado en los alrededores del microvac´ıo
sea capaz de asegurar su crecimiento.
Estos niveles altos de tensio´n se alcancan t´ıpicamente en sistemas de metal-cera´mica,
en los que el confinamiento del flujo pla´stico del metal permite alcanzar altos valores de
triaxialidad. Para casos de la´minas de metal du´ctil situadas entre dos bloques cera´micos
y sometida a un estado tensional con altos niveles de triaxialidad, el flujo pla´stico del
metal tiende a provocar inestabilidades por cavitacio´n. En este experimento, la la´mina
de metal delgada alcanza altos niveles de triaxialidad cuando es cargada con una tensio´n
normal a la la´mina, mientras que la deformacio´n en direccio´n tangencial no puede exceder
la deformacio´n ela´stica en la cera´mica.
Otros experimentos muestran ra´pidos crecimientos de microvac´ıos en situaciones de
triaxialidad alta. As´ı, para alu´mina (Al203) reforzada con part´ıculas de aluminio y someti-
da a un estado tensional con triaxialidades altas, Flinn et al. [100] observaron la presencia




Ashby et al. [101] encontraron tambie´n feno´menos de cavitacio´n cuando confinaron
un cable de plomo en el interior de un cilindro de vidrio de gran espesor, fisuraron dicho
cilindro circunferencialmente y sometieron al cilindro a un ensayo de traccio´n uniaxial, de
tal forma que toda la carga en el plano de fisura era soportada por el alambre meta´lico.








Figura 5.1: Cilindro de Ashby
Como se indico´ en el Cap´ıtulo 2, las inestabilidades en el crecimiento de huecos han
sido estudiadas por diferentes autores.
Huang et al. [73] y Tvergaard et al. [74], han observado que dichas inestabilidades
tambie´n ocurren en el caso de microvac´ıos esfe´ricos sometidos a estados tensionales axi-
sime´tricos cuando la relacio´n entre la tensio´n radial y la tensio´n axial es pro´xima a la
unidad (estados con alta triaxialidad). As´ı, en la figura (5.2) se muestra los l´ımites de
cavitacio´n obtenidos en [74] para un hueco esfe´rico sujeto a estados tensionales remotos
bajo simetr´ıa axisime´trica para un material con propiedades pla´sticas σ0/E = 0,003 y
ν = 0,3 y diferentes exponentes de endurecimiento por deformacio´n N .
El feno´meno de cavitacio´n en el cilindro de Ashby et al. [101]. ha sido analizado tam-
bie´n recientemente por Tvergaard [102], al igual que la la´mina delgada de metal du´ctil






































Figura 5.2: L´ımites de cavitacio´n para un hueco esfe´rico elasto-pla´stico con endurecimiento
por deformacio´n y un estado tensional remoto axisime´trico para σ0/E = 0,003 y ν = 0,3
(obtenida en [74]) (a) Tensio´n axial (b) Tensio´n media
co confinado tiende a promover un ra´pido crecimiento del hueco [103]. Para realizar un
seguimiento nume´rico del crecimiento inestable del hueco (se pueden alcanzar volu´menes
del hueco superiores a 1010 veces el volumen inicial, figura 5.3, [104],[105]) es necesario
utilizar te´cnicas de remallado [104] .
Si el radio de los microvac´ıos es muy pequen˜o, el comportamiento no se describe
correctamente utilizando una teor´ıa convencional de plasticidad, sino que el modelo de
material debe incluir efectos de taman˜o y se debe usar un modelo de plasticidad no local
[106], [107]. Esta influencia del taman˜o en los feno´menos de inestabilidad por cavitacio´n
ha sido estudiada por Niordson y Tvergaard [108].
La mayor´ıa de los ana´lisis de inestabilidades por cavitacio´n hasta ahora realizados
suponen la presencia de un u´nico hueco en un so´lido infinito o fracciones de volu´menes de
hueco de valor pra´cticamente nulo. Sin embargo, los metales contienen distribuciones de
microvac´ıos de taman˜os comparables, y es de gran intere´s estudiar co´mo los huecos que
rodean a uno dado afectan a la posible aparicio´n de feno´menos de cavitacio´n en alguno de
ellos. Recientemente (Tvergaard [109], Tvergaard y Niordson [110]) han realizado ana´lisis
de celda con dos distribuciones de microvac´ıos con taman˜o de radio diferente, observando
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Figura 5.3: Distorsio´n de la malla por presencia de feno´menos de cavitacio´n
una amplificacio´n en los campos de tensiones en los huecos ma´s pequen˜os debido a la
presencia de otros ma´s grandes a su alrededor.
A continuacio´n se presenta una nueva aproximacio´n a este feno´meno, considerando
en este caso un modelo de celda unitario con un u´nico hueco central, representado de
forma discreta. El modelo del material que rodea al hueco central no sigue un modelo J2,
sino que la distribucio´n de microvac´ıos que rodean a dicho hueco central se modeliza con
un modelo de Gurson ([26], [111]) en el que la variacio´n del taman˜o de huecos vendra´ dada
por la variacio´n en la porosidad. Se analizara´n casos teniendo en cuenta tanto porosidad
inicial como nucleacio´n progresiva y considerando alta triaxialidad para un modelo de
celda axisime´trico, es decir, casos en los que puede producirse un crecimiento inestable
por cavitacio´n (ρ ≈ 1).
5.2. Formulacio´n del problema
El ana´lisis que se ha llevado a cabo ha consistido en analizar el crecimiento de un
hueco discreto situado en el centro de un so´lido infinito que contiene otros huecos que a su
vez nuclean y crecen, representado este u´ltimos por una matriz continua con un modelo
de material de tipo GTN. En el modelo de celda unitario cil´ındrico, z representa la coor-
denada axial, r la coordenada radial y Θ la coordenada circunferencial. Las dimensiones
iniciales de la celda unitaria toman los valores de R0 y r0 para el radio exterior del cilindro
y el radio interior del hueco, respectivamente. La longitud de la celda en direccio´n axial
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es tambie´n de valor R0. En el estudio se tienen en cuenta grandes deformaciones.
Las condiciones de contorno a las que esta´ sometida la celda (figura 5.4) son las
siguientes:
u˙r = 0, Σ˙z = Σ˙Θ = 0 en r = 0 (5.1)
u˙r = U˙r, Σ˙z = Σ˙Θ = 0 en r = R0 (5.2)
u˙z = U˙z, Σ˙r = Σ˙Θ = 0 en z = R0 (5.3)
Σ˙r = Σ˙z = Σ˙Θ = 0, en (r)








Figura 5.4: Condiciones de contorno y dimensiones de celda
Las constantes U˙r y U˙z representan variaciones de desplazamiento, y la relacio´n
U˙z/U˙r se calcula en cada incremento de tal forma que el para´metro ρ = Σz/Σr sea un
valor prescrito y fijo entre las tensiones verdaderas macrosco´picas en direcccio´n radial
(Σr) y axial (Σz). Mantener constante el valor de ρ equivale a mantener constante la











Se utiliza un modelo de plasticidad con endurecimiento por deformacio´n iso´tropo
para describir el comportamiento de la matriz, con una condicio´n de flujo de la forma
Φ(q, p, σ¯, f) = 0. En esta expresio´n, σ¯ representa el l´ımite ela´stico de la matriz y f es la













S : S es la tensio´n efectiva de Von Mises macrosco´pica, p = −1
3
σ : 1
la presio´n hidrosta´tica, S = σ + p : 1 el tensor de tensiones desviadoras de Cauchy, y
q1 = 1,5 y q2 = 1.
Para modelizar el efecto de la coalescencia, Tvergaard y Nedleman [29], sugirieron
reemplazar en la ecuacio´n anterior el valor de f por la funcio´n f ∗(f) de la forma:
f ∗(f) =
{
f si f ≤ fc
fc +
f∗u−fc
fF−fc si f > fc
donde f ∗u =f
∗(fF ) toma el valor fu = 1/q1. Los valores elegidos para las constantes fc y fF
esta´n basados en resultados experimentales y ana´lisis nume´ricos, y son igual a fc = 0,15
y fF = 0,25.









con E el mo´dulo de young, y Et la pendiente de la curva uniaxial de la tensio´n verdadera-












si σ > σ0
siendo σ0 y N el l´ımite ela´stico uniaxial inicial de la matriz y el coeficiente de endureci-
miento por deformacio´n respectivamente.
La variacio´n en la porosidad durante el incremento de deformacio´n tiene dos com-
ponentes: una debido al efecto del crecimiento (primer te´rmino) y otra debida al efecto
de la nucleacio´n controlada por deformacio´n (segundo te´rmino), y tiene la forma:
f˙ = (1− f) dp : 1+ A˙¯εp (5.8)
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El crecimiento inestable de un microvac´ıo por cavitacio´n en un so´lido infinito es
impulsada por la energ´ıa ela´stica almacenada en dicho cuerpo, por lo tanto, tener en cuenta
la disminucio´n de las propiedades ela´sticas por el efecto del dan˜o puede ser importante
en el feno´meno de cavitacio´n.
La dependencia de las propiedades ela´sticas con la porosidad normalmente no se
incluye en el modelo de Gurson generalizado. En este caso, sin embargo, s´ı se ha tenido
en cuenta esta dependencia. Para un so´lido ela´stico que contiene una fraccio´n de huecos
esfe´ricos, Tandon y Weng [112] obtuvieron las siguientes relaciones entre el mo´dulo de
Young macrosco´pico E y el coeficiente de Poisson ν, expresados en te´rminos de los valores
de E0 y ν0 de la matriz:
E =
2E0(7− 5ν0)(1− f)
14− 10ν0 + f(1 + ν0)(13− 15ν0) (5.9)
ν =
ν0(14− 10ν0) + f(1 + ν0)(3− 5ν0)
14− 10ν0 + f(1 + ν0)(13− 15ν0)
Fleck y al. [113] sugirieron una relacio´n ma´s simple entre estos para´metros ela´sticos y la
porosidad f , dadas por:
E = E0(fˆ − f)/fˆ , ν = ν0(fˆ − f)/fˆ (5.10)
El valor de fˆ recomendado es fˆ = 0,36. Para aleaciones estructurales, se considera ma´s
realista utilizar un valor de fˆ = 1/q1 = 0,66.
5.3. Me´todo nume´rico
Para resolver el problema nume´ricamente, se ha utilizado el me´todo de los elementos
finitos, basado en una formulacio´n Lagrangiana implementado en un co´digo desarrollado
en la Universidad Te´cnica de Dinamarca (DTU) por el profesor Viggo Tvergaard. El
dominio se discretiza con elementos triangulares axisime´tricos. A su vez, estos tria´ngulos
se agrupan para formar cuadrila´teros formados por tria´ngulos cruzados. Existe un total de
53 cuadrila´teros en la direccio´n radial, y 12 cuadrila´teros en la direccio´n circunferencial.
La integral de volumen se lleva a cabo utilizando un u´nico punto de integracio´n en cada
uno de los elementos triangulares. La figura 5.5 ilustra el mallado tanto en la zona ma´s
alejada en el modelo de celda como en la parte central cerca del hueco esfe´rico.
Cuando el ana´lisis esta´ pro´ximo a la inestabilidad por cavitacio´n (f ≈ fc), se utiliza








Figura 5.5: Malla utilizada en los ana´lisis nume´ricos a) celda unitaria axisime´trica b)
detalle de la malla en las proximidades del hueco
estabilidad nume´rica. Este me´todo permite prescribir el desplazamiento de los nodos en la
superficie del hueco central sin aplicar ninguna carga en vez de prescribir el desplazamiento
en la frontera de la celda unitaria.
El fallo du´ctil, cuando f alcanza el valor fF , se ha tratado en este caso utilizando
un me´todo que consiste en hacer el valor de la funcio´n de plastificacio´n Φ muy pequen˜o
cuando un elemento alcanza el valor de la porosidad final fF . Esto se consigue dado un
valor de f ∗(f) = 0,9fu o f ∗(f) = 0,99fu segu´n el caso, y manteniendo el valor para ese
elemento constante hasta el final del ana´lisis .
5.4. Resultados
En los ana´lisis realizados, la relacio´n entre el radio inicial de hueco y el radio exterior
del cilindro es de valor r0/R0 = 1/3000, por lo que la porosidad debido al hueco central es
muy pequen˜a (tiene un valor de 2,5·10−11). Las propiedades del material son, en la mayor´ıa
de los casos analizados, σ0/E = 0,003 y ν = 0,3, con un exponente de endurecimiento
N = 0,1 . El valor de la fraccio´n de huecos inicial, f0, o de los para´metros de nucleacio´n,
sera´n diferentes para cada uno de ellos.
En primer lugar y utilizando las expresiones (5.9) y (5.10) se estudia el efecto de
tener en cuenta la porosidad en las propiedades ela´sticas del material en el modelo de
Gurson generalizado . Para un valor muy alto de porosidad inicial, f0 = 0,1, con una
relacio´n de tensiones macrosco´picas ρ = Σr/Σz = 0,9 y un valor de N = 0,1, la figura 5.6
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muestra una comparacio´n entre la tensio´n axial normalizada con el l´ımite ela´stico Σz/σ0
frente a la relacio´n de cambio de volumen del hueco central V/V0 con y sin modificacio´n
de las propiedades ela´sticas utilizando en el caso modificado la relacio´n de Tandon y Weng
(5.9). Este valor tan alto de f0 esta´ muy por encima de valores realistas de porosidad en
metales estructurales, pero podr´ıa ser relevante para metales fabricados por compactacio´n
de polvos, como los estudiados en [26]. Incluso a estos niveles de f0, el valor de tensio´n de
la figura (5.6) se ve so´lo reducida en un 1,9% cuando se utiliza la modificacio´n (5.9), y
una comparacio´n similar para un valor de f0 = 0,01 muestra diferencias de so´lo un 0,2%.
Tambie´n se ha probado la modificacio´n dada por (5.10), y se ha encontrado que para un
valor de fˆ = 0,66 el efecto es similar al encontrado para (5.9). Para (5.10) con fˆ = 0,36,
el valor es un poco mayor, de un 3% en el caso de tener un dan˜o inicial f0 de 0,1, siendo
au´n en ese caso un valor muy pequen˜o. Aunque se ha demostrado que la influencia de la
porosidad en las propiedades ela´sticas son pequen˜as, se ha utilizado en todos los ca´lculos
la modificacio´n propuesta en (5.9).












Elasticidad independiente del daño
Tandon&Weng 
ρ=0.9
Figura 5.6: Relacio´n Σz/σ0-V/V0 considerando propiedades ela´sticas con y sin efecto de
dan˜o, para f0 = 0,1, ρ = 0,9 y N = 0,1
La figura 5.7 muestra, utilizando una relacio´n de tensiones macrosco´picas ρ = 0,9
y un exponente de endurecimiento por deformacio´n N = 0,1, la influencia que tiene en
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la respuesta del modelo utilizar diferentes valores de porosidad inicial. En estos ana´lisis
no se ha incluido el efecto de la nucleacio´n. Las curvas muestran los resultados obtenidos
para diferentes valores de porosidad inicial en el modelo de Gurson (0, 0,0001, 0,0003,
0,001, 0,003, 0,01 y 0,1). Estos ca´lculos se han continuado hasta alcanzar relaciones de
volumenes del hueco central V/V0 por encima de 40,7. Los niveles de tensio´n encontrados
en este punto para porosidad inicial nula alcanzan una relacio´n de Σz/σ0 = 5,681 , que
es una buena aproximacio´n al l´ımite de cavitacio´n inestable obtenida en [74] (figura 5.2).
La figura 5.7 muestra co´mo el ma´ximo nivel de tensio´n se reduce de forma significativa
con la presencia de porosidad en el material que rodea el hueco central. Incluso para un
valor muy pequen˜o de porosidad inicial (f0 = 0,0003), la tensio´n ma´xima se reduce de
forma considerable, ((Σz/σ0)max = 4,54). La curva para este valor de f0 sigue muy de
cerca la que se obtiene para un valor de porosidad identicamente nula, pero en este caso
el valor ma´ximo se alcanza a un valor de relacio´n de volu´menes del hueco V/V0 = 1,81,
por lo que la tensio´n nunca alcanza el nivel de inestabilidad por cavitacio´n. A partir de
este momento, la tensio´n macrosco´pica cae ra´pidamente para un valor casi constante de
V/V0, y el caso se hace tan inestable que fue dif´ıcil de continuar. Este comportamiento
se encontro´ tambie´n para una porosidad inicial f0 = 0,0001 , pero con inestabilidades
nume´ricas au´n ma´s fuertes, por lo que la parte de descenso de la curva tras el ma´ximo no
es visible en la figura
Para entender mejor los resultados encontrados en f0 = 0,0003, y f0 = 0,001 en
cuanto a la caida brusca de tensio´n observada en las curvas, se realizo´ un ana´lisis exhaus-
tivo del comportamiento del material para f0 = 0,001. En este caso y a una relacio´n entre
el volumen del hueco central con respecto a su volumen inicial V/V0 = 1,59, justo despue´s
de la caida ra´pida de tensio´n, la fraccio´n de microvac´ıos f en las proximidades del hueco
central ha crecido hasta un valor de f = 0,02. Sin embargo, a una distancia del hueco
aproximada de 4,5 r0 y en el plano de simetr´ıa r = 0 se ha generado un dan˜o ligeramente
superior y de valor f = 0,03 a lo largo de una superficie toroidal. Posteriormente la frac-
cio´n de huecos empieza a crecer ra´pidamente en zonas pro´ximas a dicha superficie dando
lugar a una inesperada y brusca disminucio´n de los valores de tensio´n macrosco´picos, tal
y como se muestra en la figura 5.7. Despue´s de la ca´ıda de tensio´n los huecos empiezan a
crecer localmente en dicha regio´n. La figura 5.8 muestra un dibujo del contorno de l´ıneas
de porosidad constante a un valor de V/V0 igual a 1,76, donde el ma´ximo valor de f es
aproximadamente igual a 0,04. El comportamiento del ma´ximo de carga para f0 = 0,0003
es similar al que aparece para f0 = 0,001, pero la caida de tensio´n es ma´s abrupta.
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Figura 5.7: Influencia de f0 para ρ = 0,9 y N = 0,1 sin considerar nucleacio´n.
La figura 5.9 muestra curvas similares a las de la figura 5.7 para un valor de ρ = 1,0.
En este caso aparece una pequen˜a reduccio´n de carga para f0 = 0,001, a un valor de
V/V0=2,54 y siguiendo un comportamiento ana´logo al ilustrado en las figuras 5.7 y 5.8.
En esta curva, y justo despue´s de la ca´ıda de tensio´n, se genera un aumento uniforme
de porosidad a lo largo de una superficie esfe´rica a cierta distancia del hueco central. Si
el modelo de celda para este caso con tensio´n hidrosta´tica pura (ρ = 1) hubiese tenido
simetr´ıa esfe´rica, hubiese sido necesaria una bifurcacio´n que hiciera posible este crecimien-
to de dan˜o desviado de la simetr´ıa. La simetr´ıa cil´ındrica de nuestro modelo de celda
introduce una pequen˜a imperfeccio´n que hace posible un crecimiento de porosidad local
similar al mostrado en la figura 5.8 ahora localizado sobre el eje r y alejado varios radios
del hueco central. Para el valor ma´s pequen˜o de porosidad inicial analizado, f0 = 0,0003,
el ca´lculo se detiene debido a la presencia de inestabilidades nume´ricas. Es posible que
el ma´ximo de tensio´n no se haya alcanzado en este punto, sin embargo se espera que el
valor final de tensio´n sea muy pro´ximo al ma´ximo. Para el resto de valores de porosidad
analizados se produce una disminucio´n regular en la carga tras alcanzar el ma´ximo. Esto
se debe a que la porosidad local se localiza cerca del hueco central, lo que permite un







Figura 5.8: L´ıneas de porosidad constante para f0 = 0,001, ρ = 0,9, N = 0,1 y V/V0 =
1,76. La figura muestra la formacio´n de una regio´n toroidad de alto valor de porosidad
cerca del plano de simetr´ıa r = 0
En un material real, los microvac´ıos que rodean a un hueco central sera´n microvac´ıos
discretos con sus centros localizados en puntos concretos del material. Las predicciones
que se han obtenido tendra´n mayor o menor validez en funcio´n de do´nde este´n localizados
dichos huecos discretos. En el caso de las curvas de distribucio´n del dan˜o de la figura 5.8,
las predicciones encontradas sera´n relevantes para situaciones donde existan previamente
microvac´ıos o en el interior o en regiones pro´ximas a la zona toroidal mostrada en la
figura como la zona donde se alcanzan mayores valores de porosidad. Si no ocurre esto, el
decaimiento ra´pido de la carga observado en la figura 5.7 para distintos valores de f0 no
se espera que pueda ocurrir. Si los huecos discretos se encuentran inicialmente localizados
a cierta distancia de la zona toroidal, se espera que ocurra un comportamiento similar
de descenso de carga pero con cierto retraso. Un comentario ana´logo se puede aplicar a
las curvas de ρ = 1 de la figura 5.9. En este caso la regio´n que alcanza mayores niveles
de porosidad se encuentra formando una superficie esfe´rica centrada en el eje r y alejada
varios radios del hueco central.
La figura 5.10 muestra las curvas de tensio´n ma´xima en funcio´n de ρ = Σr/Σz para
diferentes valores de porosidad inicial. Estas curvas esta´n obtenidas a partir de los valores
de tensio´n ma´xima que se alcanzan en las curvas 5.7 y 5.9 y en otras calculadas para
ρ = 0,95 y ρ = 0,85. Se observa co´mo en el intervalo analizado, para 1,0 ≤ ρ ≤ 0,85,
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Figura 5.9: Influencia de f0 para ρ = 1,0 y N = 0,1 sin considerar nucleacio´n.
los valores de tensio´n ma´xima alcanzados se encuentran en todos los casos por debajo
de la tensio´n de cavitacio´n para f = 0 (figura 5.2) y los valores que se obtienen var´ıan
considerablemente con ρ.
Las curvas que relacionan la tensio´n macrosco´pica en direccio´n z, Σz, adimensiona-
lizadas con σ0, frente al volumen del hueco central V , adimensionalizado con su volumen
inicial V0, se muestran en la figura 5.11 para un valor de ρ = 0,9 y N = 0,1 con porosidad
inicial nula, f0 = 0, pero donde los huecos nuclean para distintos valores de εN y fN . En
este caso tener en cuenta el efecto de la porosidad f en los para´metros ela´sticos es menos
importante que en los casos en los que se considera porosidad inicial, debido a que la
fraccio´n volume´trica de porosidad es ahora nula en todas partes, excepto en una pequen˜a
regio´n en las proximidades del hueco central. Las curvas que se obtienen para el valor
εN = 0,3, y fN 0,03 y 0,01 esta´n muy pro´ximas a la curva para f = 0 (sin porosidad
inicial), pero los valores ma´ximos de carga son menores, y dichos valores de carga ma´xima
ocurren a valores de V/V0 muy inferiores a los alcanzados para f = 0 . La curva para fN
=0,03 y εN = 0,15 es similar a las anteriores, pero alcanza valores de tensio´n menores
para valores tambie´n inferiores de V/V0.





























Figura 5.10: Curvas de ma´ximos valores de Σz/σ0 para varios valores de f0 y N = 0,1 sin
nucleacio´n.
ana´lisis teniendo en cuenta un valor de N = 0,2 . Los resultados obtenidos se muestran
en la figura 5.12. Estos resultados son bastante similares a los de la figura 5.7, pero ahora
los valores ma´ximos de Σz/σ0 son mayores en todos los casos, como cabe esperar debido
al mayor endurecimiento por deformacio´n. La curva para f0 = 0,0001 puede ser en este
caso continuada hasta valores posteriores al ma´ximo de carga, sin embargo ra´pidamente la
simulacio´n comienza a ser nume´ricamente inestable. El resto de curvas presentan menor
inestabilidad computacional que la figura 5.7, decayendo los valores de carga de forma
suave tras alcanzar sus valores ma´ximos.
Como se menciono´ anteriormente, el fallo final de tipo du´ctil se representa nume´ri-
camente por el procedimiento en el que, una vez se alcanzada f ∗ = rf ∗(fF ) en un punto,
el valor de f se mantiene constante en dicho punto hasta el final de la simulacio´n. El
elemento dan˜ado se representa en ese momento como un elemento ela´stopla´stico con un
valor de funcio´n de plastificacio´n Φ pequen˜a. El valor elegido para r ha sido r = 0,9 en la
mayor´ıa de los casos, sin embargo ha sido necesario utilizar valores ma´s pro´ximos a 1 en
algunas ocasiones. As´ı, en la figura 5.12, las curvas para f0 = 0,01 y f0 = 0,003 mostraron
un comportamiento inesperado en el que el valor de la carga comenzo´ a crecer lentamente
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Figura 5.11: Influencia de la nucleacio´n controlada por deformacio´n, para f0 = 0,0, ρ = 0,9
y N = 0,1.
tras alcanzar la condicio´n de fallo de r = 0,9 a un valor de V/V0 ≈ 2,3. Esta tendencia
se elimino´ utilizando un valor de r mayor, r = 0,99. En la figura 5.7, donde la condicio´n
de fallo para f0 = 0,03 se alcanza para V/V0 ≈ 2,0, la simulacio´n se ha repetido para un
valor de r = 0,99 y se ha observado que en la ultima zona de la curva se alcanzan menores
valores de tensio´n a los obtenidos para r = 0,9. Utilizando r = 0,99 en todos los casos
hubieramos sido ma´s realistas, sin embargo estos casos son tambie´n nume´ricamente ma´s
inestables por lo que se ha limitado su utilizacio´n.
Los resultados encontrados muestran valores ma´ximos de tensio´n macrosco´pica a
valores de V/V0 relativamente pequen˜os. La tensio´n ma´xima se alcanza ra´pidamente, y
debido a la evolucio´n de la porosidad en el material, existe un progresivo descenso en las
tensiones en puntos remotos del modelo de celda. Este resultado indica que el ma´ximo
valor de la tensio´n remota se alcanza para valores de V/V0 bastante pequen˜os, mientras
que los huecos continuan creciendo cuando los niveles de tensio´n macrosco´pica comienzan
a decrecer.
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Se recoge a continuacio´n los principales resultados y conclusiones que se derivan de
esta tesis:
• Se ha propuesto un algoritmo de integracio´n de las ecuaciones constitutivas de ma-
teriales de Gurson aplicable a problemas termoviscopla´sticos, en las que se debe con-
siderar la influencia de la velocidad de deformacio´n y la temperatura. En particular
se ha desarrollado para el caso de condiciones adiaba´ticas, presentes en problemas
de impacto de elementos estructurales. El algoritmo resultante es impl´ıcito en todas
las variables y preserva la condicio´n de consistencia.
• Tambie´n se ha construido el operador tangente consistente con el algoritmo de in-
tegracio´n utilizado, el cual es muy importante para reducir el coste computacional
asociado a la resolucio´n de este tipo de problemas cuando el algoritmo de integracio´n
se implementa en co´digos impl´ıcitos de elementos finitos.
• Este algoritmo se ha implementado en un co´digo comercial de elementos finitos,
tanto en su versio´n impl´ıcita (ABAQUS/Standard) como en su versio´n expl´ıcita
(ABAQUS/Explicit), y se ha validado con resultados experimentales de ensayos de
impacto sobre cilindros de Taylor existentes en la bibliograf´ıa.
• Se ha formulado e implementado nume´ricamente una modificacio´n al modelo GTN
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en el que se considera que algunos para´metros del modelo no son constantes, sino
que dependen del estado tensional. Se ha implementado un algoritmo de integracio´n
de las ecuaciones constitutivas asociadas a dicho modelo en el mismo co´digo que en
el caso anterior y se ha validado, tanto con resultados nume´ricos basados en celdas
unitarias, como con resultados experimentales de ensayos de traccio´n esta´tica. En
este caso se ha aplicado a problemas esta´ticos, aunque es sencilla la extensio´n a
problemas termoviscopla´sticos.
• Se ha propuesto un me´todo para implementar condiciones de contorno que impli-
can variacio´n de la triaxialidad durante el proceso de carga (estados de carga no
proporcionales) en ana´lisis asociados a celdas unitarias.
• Se ha analizado la influencia de la porosidad en las inestabilidades de cavitacio´n en
metales du´ctiles y se ha puesto de manifiesto que la presencia de una porosidad inicial
inhibe la aparicio´n de las inestabilidades de cavitacio´n, puesto que el crecimiento de
la porosidad reduce las tensiones ma´ximas alcanzables.
6.2. Trabajo futuro
Algunas de las l´ıneas que se pueden abordar como continuacio´n de esta tesis son las
siguientes:
• Extender el algoritmo desarrollado para problemas termoviscopla´sticos a condiciones
no adiaba´ticas.
• Formular algoritmos consistentes para integrar las ecuaciones constitutivas de otros
modelos aplicables a fractura du´ctil como el de Golaganu, considerando los efectos
de la velocidad de deformacio´n y la temperatura.
• Tambie´n se puede estudiar la utilizacio´n de este tipo de algoritmos de integracio´n
aplicados a modelos que consideran formulaciones no locales para el dan˜o o en
situaciones ma´s generales basadas en teor´ıas de la plasticidad con gradientes de
deformaciones.
• Se debe sistematizar el estudio sobre la dependencia de los para´metros del modelo
de Gurson con el campo tensional, incluyendo no so´lo la triaxialidad, sino tambie´n
el para´metro de Lode. Tambie´n debe validarse este algoritmo con otros ensayos con
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variacio´n de triaxialidad ma´s acusada, como ensayos sobre probetas fisuradas, por
ejemplo, as´ı como en casos de carga no proporcionales
• Ana´lisis de problemas de cavitacio´n considerando porosidad inicial, as´ı como los
efectos de la velocidad de deformacio´n y la temperatura.
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ANEXO 1: Operaciones con tensores
Los tensores de segundo y cuarto orden se representara´n en negrita y con letras en
minu´sculas (segundo orden) y mayu´sculas (cuarto orden).
Las operaciones tensoriales necesarias para la formulacio´n e integracio´n del modelo
se describen a continuacion:
• El s´ımbolo ” · ” indica el producto contra´ıdo entre dos tensores de segundo orden
(a · b)ij = aikbkj
• El s´ımbolo ” : ” indica el producto de un tensor de cuarto orden con uno de segundo
orden:
(C : a)ij = Cijklalk
• o el producto de dos tensores de cuarto orden:
(C : D)ijkl = CijmnDnmkl (6.1)
• El producto tensorial dia´dico ⊗ entre dos tensores de segundo orden da´ como resul-
tado un tensor de cuarto orden con la relacio´n de sub´ındices:
(a⊗ b)ijkl = aijbkl
Un tensor de segundo orden u se puede descomponer en suma directa de su parte
hidrosta´tica y su parte desviadora
u = uhyd + udev







Donde traza(u) se calcula mediante el producto:
traza(u) = u : 1
con 1 es el tensor identidad de segundo orden
(1)ij = δij
La parte desviadora udev se obtiene mediante el producto:
udev = Idev : u
Idev es el tensor desviador de cuarto orden definido como
Idev = I− 1
3
1⊗ 1
con I es el tensor identidad de cuarto orden:
(I)ijkl = δikδjl
Ambas partes, hidrosta´tica y desviadora, pertenecen a subespacios tensoriales ortog-
onales entre s´ı respecto del producto doble contra´ıdo, de tal forma que:
uhyd : udev = 0
ANEXO 2: Modelo de Gurson para problemas termo-
viscopla´sticos. Resolucio´n del sistema de ecuaciones
linealizadas
Leyes de evolucio´n de las variables de estado
Si la variacio´n en cada iteracio´n δ(s) de las variables de estado ρ, θ,f ,ε¯p, ˙¯εp se escribe
de la forma indicada en 3.97:























































El valor que toman los coeficientes h
(s)
αj de (6.2) son de la forma:
• a) Linealizacio´n de la relacio´n incremental de la variacio´n de la densidad
∆ρ+ ρ∆ε : 1 = 0
Sea g
(s)




(s) (1 +∆ε : 1)− ρt
La linealizacio´n por Newton-Raphson de la ecuacio´n (6.2) da como resultado:
−g(s)1 = δρ(s) (1 +∆ε : 1)
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Por lo que el valor de δρ(s) queda igual a:
δρ(s) =
−g(s)1












(1 +∆ε : 1)
h
(s)
11 = 0 h
(s)
12 = 0
con ∆ε : 1 conocido en cada incremento de tiempo ∆t.
• b) Variacio´n de la temperatura debido a disipacio´n pla´stica










y considerando el valor de Cp constante, la ecuacio´n linealizada para la variacio´n de
temperatura toma la forma:
−g(s)2 = ρ(s)Cpδθ(s) + δρ(s)Cp(θ(s) − θt)−
−X (δq(s)∆ε(s)q + q(s)δ∆ε(s)q − δp(s)∆ε(s)p − p(s)δ∆ε(s)p )
Entrando en 6.2 con 6.2 y 3.96:





−X (q(s) − 3G∆ε(s)q ) δ∆ε(s)q + 3XαK∆ε(s)p δθ(s)








































































• c) Evolucio´n de f por nucleacio´n y crecimiento
Suponiendo A y B valores pra´cticamente constantes, y linealizando la ecuacio´n:








f (s) − ft
)− (1− f (s))∆ε(s)p − A (ε¯p(s) − ε¯pt )−
−B [(σ¯(s) − σ¯t)− (p(s) − pt)]
se obtiene, utilizando Newton-Raphson:



















−B (Kδ∆ε(s)p + 3αKδθ(s))

































• d) Variacio´n de ε¯p
Se define g
(s)
4 como el valor de la ecuacio´n ˙¯ε






con ∆t conocida. La linealizacio´n de la variacio´n de ε¯p en (s) queda igual a:
−g(s)4 = ∆tδ ˙¯εp(s) − δε¯p(s)













5 = (1− f (s))(ε¯p(s) − ε¯pt )σ¯(s) − q(s)∆ε(s)q + p(s)∆ε(s)p
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La linealizacio´n por Newton-Raphson de la ecuacio´n (1−f)∆ε¯pσ¯−q∆εq+p∆εp = 0
da como resultado:
−g(s)5 =
(1− f (s))σ¯(s) + (1− f (s))(ε¯p(s) − ε¯pt ) ∂σ¯∂ε¯p
∣∣∣∣∣
(s)
 δε¯p(s) − σ¯(s)(ε¯p(s) −
−ε¯pt )δf (s) + (3G∆ε(s)q − q(s))δ∆ε(s)q + (p(s) +K∆ε(s)p )δ∆ε(s)p +























p(s) en la ecuacio´n (6.2) tienen la forma:
















































































σ¯(s)(ε¯p(s) − ε¯pt )












































22 − (3G∆ε(s)q − q(s))−
−
(























































































































































Una vez obtenidos los valores de δ(s) de las variables de estado (6.2) en funcio´n de
δ∆εp y δ∆εq, e´stas y el resto de inco´gnitas del problema quedara´n completamente
definidas al linealizar y resolver las ecuaciones (3.93) y (3.95). As´ı:
Sea k la expresio´n que relaciona los valores de ∆εp y ∆εq en (3.98):
k(∆εp,∆εq, f, ε¯





Aplicando el me´todo de Newton-Raphson para linealizarla, se cumple que:

































−∆ε(s)p Φ(s)q −∆ε(s)q Φ(s)p = Φ(s)q δ∆ε(s)p +∆ε(s)p
[
Φ(s)qp δp





























































Agrupando te´rminos e introduciendo h
(s)







3.98 son igual a:
B
(s)
















































































































































































































































con Φq igual a ∂Φ/∂q , Φp igual a ∂Φ/∂p , Φpq igual a ∂
2Φ/∂p∂q etc · · ·
























































20 = −Φ(s) −
3αKΦ(s)p + Φ(s)σ¯ ∂σ¯∂θ
∣∣∣∣∣
(s)



















3αKΦ(s)p + Φ(s)σ¯ ∂σ¯∂θ
∣∣∣∣∣
(s)


















22 = −3GΦ(s)q +
3αKΦ(s)p + Φ(s)σ¯ ∂σ¯∂θ
∣∣∣∣∣
(s)
















con Φp igual a ∂Φ/∂p y Φq igual a ∂Φ/∂q etc...
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ANEXO 3: Modelo de Gurson para problemas termo-
viscopla´sticos. Obtencio´n del Jacobiano
Leyes de evolucio´n del material
La evolucio´n de las variables de estado δρ, δθ, δf , δε¯p, δ ˙¯εp cumplen la ecuacio´n
(3.111):
a) δρ = h11δ∆εp + h12δ∆εq + h13δp
trial + h14δq
trial
b) δθ = h21δ∆εp + h22δ∆εq + h23δp
trial + h24δq
trial
c) δf = h31δ∆εp + h32δ∆εq + h33δp
trial + h34δq
trial
d) δε¯p = h41δ∆εp + h42δ∆εq + h43δp
trial + h44δq
trial
e) δ ˙¯εp = h51δ∆εp + h52δ∆εq + h53δp
trial + h54δq
trial
con coeficientes hαi calculados a continuacio´n:
a) Variacio´n de la densidad
δ (∆ρ+ ρ∆ε : 1)) = δρ (1 +∆ε : 1) + ρδεkk = 0
Despejando δρ se obtiene:
δρ = − ρ
(1 +∆ε : 1)
δεkk
A partir de la relacio´n δptrial = −Kδεkk.
la ecuacio´n anterior puede escribirse como:
δρ =
ρ




y las constantes h11, h12, h13 y h14 de (6.2) quedan igual a :
h11 = 0, h12 = 0, h13 =
ρ
(1 +∆ε : 1)K
, h14 = 0
b) Variacio´n de la temperatura por disipacio´n pla´stica
Diferenciando la ecuacio´n (3.78):
δρCp∆θ + ρCpδθ = X [δq∆εq + qδ∆εq − δp∆εp − pδ∆εp]
e introduciendo la relacio´n (3.107) en la ecuacio´n anterior:
δρCp∆θ + ρCpδθ = X
[
∆εq(δq
trial − 3Gδ∆εq) + qδ∆εq−
−∆εp(δptrial +Kδ∆εp + 3αKδθ)− pδ∆εp
]
y los valores de (6.2) y agrupando te´rminos:
δθ = − X(K∆εp + p)
ρCp + 3XαK∆εp




















c) Evolucio´n de la porosidad por nucleacio´n y crecimiento
Asumiendo A y B constantes:
δ(∆f − (1− f)∆εp − A∆ε¯p −B (∆σ¯ −∆p)) = 0






































d) Variacio´n de ε¯p




siendo el valor ∆t conocido.
e) Equivalencia del trabajo pla´stico













+(1− f)σ¯δε¯p = −∆εpδp− pδ∆εp +∆εqδq + qδ∆εq
Introduciendo las relaciones (3.107), (6.2) y (6.2), los para´metros h41, h42, h43 y h44
toman los valores:
DEN = (1− f)σ¯ + (1− f)(ε¯p − ε¯pt )
∂σ¯
∂ε¯p

















































h22 − (3G∆εq − q)−
−
(








































































































































































Utilizando las relaciones (3.107) y (6.2):[

























+ 3αK (∆εpΦpq +∆εqΦpp)
)




















+(∆εpΦqf +∆εqΦpf )h33 + (∆εpΦqσ¯ +∆εqΦpσ¯)
∂σ¯
∂ε¯p













+ 3αK (∆εpΦpq +∆εqΦpp)
)
h24
+(∆εpΦqf +∆εqΦpf )h34 + (∆εpΦqσ¯ +∆εqΦpσ¯)
∂σ¯
∂ε¯p






Las constantes A11, A12, B11 y B12 de (3.112) toman los valores:










































h23 − (∆εpΦqf +∆εqΦpf )h33 −
−(∆εpΦqσ¯ +∆εqΦpσ¯) ∂σ¯
∂ε¯p












h24 − (∆εpΦqf +∆εqΦpf )h34 −
−(∆εpΦqσ¯ +∆εqΦpσ¯) ∂σ¯
∂ε¯p
h44 − (∆εpΦqσ¯ +∆εqΦpσ¯) ∂σ¯
∂ ˙¯εp
h54
























Utilizando las relaciones (3.107) y (6.2) en la ecuacio´n anterior:
Φpδp
trial + Φqδq























(h21δ∆εp + h22δ∆εq + h23δp
trial + h24δq
trial) = 0
y las constantes A21, A22, B21 y B22 de (3.113) toman los valores:


























































C11, C12, C21 y C22 de (3.119) cumplen las relaciones:
C11 =
B21A12 −B11A22









y C31 y C32 de (3.119):
C31 = h21C11 + h22C21 + h23
C32 = h21C12 + h22C22 + h24
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ANEXO 4: Modelo de Gurson con q1 y q2 dependientes
de la triaxialidad. Resolucio´n de las ecuaciones linea-
lizadas y definicio´n del Jacobiano
En el proceso de linealizacio´n de las ecuaciones constitutivas , los valores de δHα(s)







12 de la ecuacio´n (3.98) se modifican para dar lugar a:
B
(s)
10 = −∆ε(s)p Φ(s)q −∆ε(s)q Φ(s)p −
3αK∆ε(s)p
























































































































































































































































































































































































con Φq igual a ∂Φ/∂q , Φp igual a ∂Φ/∂p , Φpq igual a ∂
2Φ/∂p∂q, Φqq1 = ∂
2Φ/∂q∂q1,
Φqq2 = ∂
2Φ/∂q∂q2 etc · · ·
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22 de la ecuacio´n (3.99).
B
(s)
20 = −Φ(s) −
3αK







































































































































































En la resolucio´n del sistema de ecuaciones diferenciales necesarias para definir el
Jacobiano los coeficientes hαi no var´ıan, pero s´ı lo hacen A11, A12, B11, B12 en (3.112) :





























































+(∆εpΦqf +∆εqΦpf )h31 + (∆εpΦqσ¯ +∆εqΦpσ¯)
∂σ¯
∂ε¯p


































































+(∆εpΦqf +∆εqΦpf )h32 + (∆εpΦqσ¯ +∆εqΦpσ¯)
∂σ¯
∂ε¯p

































































−(∆εpΦqf +∆εqΦpf )h33 − (∆εpΦqσ¯ −∆εqΦpσ¯) ∂σ¯
∂ε¯p
































































−(∆εpΦqf +∆εqΦpf )h34 − (∆εpΦqσ¯ −∆εqΦpσ¯) ∂σ¯
∂ε¯p
h44 − (∆εpΦqσ¯ −∆εqΦpσ¯) ∂σ¯
∂ ˙¯εp
h54






















































































































−Φfh33 − Φσ¯ ∂σ¯
∂ε¯p





































−Φfh34 − Φσ¯ ∂σ¯
∂ε¯p
h44 − Φσ¯ ∂σ¯
∂ ˙¯εp
h54
